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ВВЕДЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В брошюре кратко изложены методы
вакуумной плавки металлов и сплавов, а
также способы обработки жидкой стали в
вакууме. На основе ряда исследований и
практического опыта металлургических за-
водов СССР приведены сравнительные
данные, характеризующие качество метал-
ла, полученного методом вакуумирования,
и металла, выплавленного по обычной тех-
нологии. Изложены проблемы и перспекти-
вы дальнейшего развития вакуумной ме-
таллургии.

Брошюра рассчитана на инженеров-ме-
таллургов предприятий и научно-исследо-
вательских институтов.
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