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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Выпуск содержит свыше 1 тыс. терминов,
относящихся к оборудованию и технологии непрерывной разливки,

рафинированию и совмещенному процессу "непрерывная

разливка
-

прямая прокатка".
Использование термина "МНЛЗ" объясняется

удобством его применения как в случае разливки черных,

так и цветных металлов. Кстати, аналогичное широкое

толкование имеют эквиваленты этого термина в

японском и английском языках.

Помимо терминов, связанных с традиционными

типами МНЛЗ /вертикальными, криволинейными и

горизонтальными/, тетрадь содержит также все чаще

используемые в зарубежных периодических и патентных

изданиях наименования следующих типов машин:

1. Роторная МНЛЗ /с литейным желобом - двухротор-

ная, роторно-ленточная/
2. Валковая МНЛЗ /с гладкой бочкой - одновалко-

вая, двухвалковая/
3. Ленточная МНЛЗ /одноленточная, двухленточная/
4. Конвейерная МНЛЗ /с цепью отдельных литейных

траков/

Необходимость некоторого количества отсылок

вызвана существованием в японском языке ряда синонимов

для единственного термина в русском. Отдельные
термины в силу новизны процессов еще не устоялись и могут
быть спорными.

Составители сочли полезным привести в конце

тетради условные обозначения широко используемых в

Японии оценок качества /результатов/.

Замечания и пожелания по содержанию выпуска

просим направлять по адресу: 117218, ул.

Кржижановского, д. 14, корп. 1, ВЦП.
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ЯПОНСКИЕ ТЕРМИНЫ, АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ

ЭКВИВАЛЕНТЫ

А

locLryoiki

A-region
Л-область /область
аустенита/

2. А

amplitude
амплитуда /качания
кристаллизатора/

3. AF
arc furnace

дуговая печь

4. Al kirudoko

А 1 4г&М$й

Al killed steel

сталь, раскисленная
алюминием

5. AOD

argon oxygen degassing
аргрно-кислородное

обезуглероживание

6. AOD ro

AODJP

AOD furnace

установка для аргонокис-

лородного
обезуглероживания

7. АР

arc preheating
дуговой подогрев /стали
в ковше/

8. Ar gasu-fukikomi
А г#%ЦК#&А

Ar blowing /stirring/
продувка, перемешивание

аргоном /жидкого Me в

сталеразливочном ковше

с целью стабилизации

температуры по объему/

9. ASEA-SKF ho

ASEA-SKP&

ASEA-SKF process
способ вакуумирования
стали в ковше с

дуговым подогревом

10. akka-chuzo

reduction casting
разливка с поперечным
обжатием заготовки /в
ручье МНЛЗ/

11. akka-ritsu

ЕТ$

reduction ratio

степень обжатия

заготовки /в роликах МНЛЗ/

12. akka-roru

ЕТо-Л/

reduction roll

обжимной ролик МНЛЗ

13. anbendingu-zon

ТУ^УТ ^ У/У-У

unbending zone

зона разгиба
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14. anda-kuringu

undercooling
переохлаждение

15. annai-rora

guide roller

направляющий ролик

16. anteika-jiruconia

stabilized zirconia

стабилизированный
диоксид циркония /для
изготовления разливочных

стаканов/

17. araba

rough bar
подкат

18. arai-kesshoryu-
-soshiki

coarse grained structure
крупнозернистая структура

19. arainmento

alignment
настройка
/кристаллизатора, роликовых секций и

т.д./

20. arugon-kakuhan-
sochi

argon stirring device
устройство перемешивания
Me аргоном /в ковше/

21. arumina-k3bonshitsu-

т-л, s#^^#ж*#,

alumina-carbon
refractory
глиноземоутлеродистый
огнеупор /для
изготовления погружных

стаканов или скользящих

затворов/

22. arumina-kokuen-
shitsu-taikabutsu

alumina-graphite
refractory
глиноземографитовый
огнеупор

23. arumina-karasuta

alumina cluster

кластер /скопление/
глинозема

24. aruminashitsu-

kyasutaburu

alumina castable
глиноземистый
огнеупорный бетон

25. asobi-rora

idler roller

неприводной ролик

26. asshuku-chuzo

compression casting
разливка с продольным

поджатием заготовки



27. atsuniku-igata

thick walled mold
толстостенный

кристаллизатор

28. atsunyu-hoshu

injection repaire
ремонт нагнетанием

/огнеупорного бетона/

29. azu-kyasuto-
biretto

7Xar-v% Mil/ у Ь

as-casted billet

неначищенная заготовка

В

1. BL
bloom
блюм

2. BLCC
bloom CC
блюмовая МНЛЗ

3. ВО
break out

прорыв Me

4. BO hassei-ritsu

break out ratio
частота возникновения

прорывов

5. BO yochi

во?а

break out forecast

прогнозирование прорыва
Me

6. BOF
basic oxygen furnace

кислородный конвертер

7. BP
bend point
точка изгиба

/заготовки/

8. ВТ

billet tube

трубная заготовка

9. baburu-ketten

bubble defects

пузырчатые дефекты

/напр., газовые поры,

подкорковые пузыри и

т.д./

10. baffa
X V 7 г �

buffer

резерв заготовок /напро,
между МНЛЗ и прокатным

станом/

11. bakku-appufuremu

back up frame

опорная плита

/кристаллизатора/

12. bakuhatsushiki-
yosha-hoho

explosive thermospray-
ing method
метод взрывного

напыления /керамической
пленки на стенки

кристаллизатора/
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13. bando-henseki

banding segregation
полосчатая ликвация

14. bane-kotei-igata

spring-mounted mold

кристаллизатор с

пружинным креплением

15. barujingu

хл,>;уу

bulging
выпучивание оболочки
заготовки

16. batsunetsu

&#

extraction of heat

теплоотвод /напр., от

жидкого Me в

кристаллизаторе/

17. bauman-sarufa-
purinto

Х97У7/l/77 7"U У Ь

Baumann print
серный отпечаток

18. Ьеа

bear
отложение на стенках

кристаллизатора

19. berutg-hoiru-
renchuki

belt-wheel CC-machine

роторно-ленточная МНЛЗ

20. berutoshiki-
renchuki

belt type CC-machine
ленточная МНЛЗ

21. bikesshoshitsu-
kinzoku

macrocrystalline metal

микрокристаллический Me

/получаемый на валковой

МНЛЗ с интенсивным тепло-

отводом/

22. biretto

billet
заготовка /непрерывно-
литая/

23. biretto-kizu-
toriba

billet conditioning
yard
отделение зачистки

заготовок

24. biretto-renchuki

billet CC-machine

сортовая МНЛЗ

25. biretto-sutoreja-
yado

billet storage yard
склад заготовок

26. biretto-tanju
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mass of cut length billet
масса мерной заготовки

27. bissho-henseki

microsegregation
микроликвация

28. bodo

#-M

board
панель

/теплоизоляционная/

29. bunkatsu-roru

split roll
разрезной ролик /с
промежуточными опорами/

30. bureki-roru

7 1/ - Лг о - /!/

brake roll

тормозной ролик /на

горизонтальном участке

МНЛЗ/

31. bureku-auto

break out

прорыв Me

32. bureku-auto-

yochi

break out forecast

диагностирование
прорыва Me

33. burekudaun

breakdown
обжатие заготовки

34. bureku-ringu

break ring
отсечное кольцо /на
участке металлоприемник-

кристаллизатор

горизонтальной МНЛЗ/

35* burijingu

bridging
перемычка, "мост" /в
заготовке/

26. burohoru
7 О � # � /I,

blowhole

газовый пузырь

37. burokku-igata

block mold
блочный кристаллизатор

38. burokku-reikyaku-
sochi

7оyf###Ш

block cooler
блочный холодильник

/для ленточной МНЛЗ/

39. burokkushiki-

morudo

7oy?at-&K

block mold

блочный кристаллизатор

40. burumu-sha
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bloom shears

ножницы для резки блюмов

41. byouchi-gan

rivet gun
пистолет для
выстреливания композитных дюбелей в

слиток /с целью изучения

его структуры/

с

1. C-danmen

СВгЖ

cross section

поперечное сечение

2. С toryo

С equivalent
углеродный эквивалент

3. СС

1. continuous casting
HP /непрерывная разливка/

2. continuous caster
МНЛЗ

4. CC-CR

continuous casting
-

conditioning and rolling
HP, зачистка и прокатка

5. CC-DR

continuous casting
-

direct rollinc
HP -

прямая прокатка

6. CCM

continuous casting
machine
МНЛЗ

7. CCP

1. continuous casting

plant

МНЛЗ, отделение МНЛЗ

2. compression casting
process
HP с продольным поджа-
тием заготовки

8. С - EMS

conductive

electromagnetic stirring
кондуктивное ЭМП

9. СР

center porosity
центральная пористость

10. cpm

cycle per minute
число циклов в минуту

11. CQ ко

CQ8

commercial quality
steel
сталь обычного качества

12. CS
cold shut

следы вытягивания /при
горизонтальной разливке/

13. CSC

cold shut cracks

трещины в следах

вытягивания /при
горизонтальной разливке/

14. chaji-tsugimebu

butt joint zone

переходный участок /на
стыке двух плавок/
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15. chobi^shindo-
renchu

ultra high cycle
oscillation continuous

casting
HP со сверхвысоко^
частотой качания

16. chohen

#Ш

long side
1. широкая грань

заготовки; 2. широкая стенка

кристаллизатора

17. chohen-igatamen

long side mold surface

поверхность широкой
стенки кристаллизатора

18. chokan-reikyaku

super soft cooling
сверхмягкое охлаждение

19. chokko-purosesu

continuous casting -

direct rolling
HP - прокатка

20. chokkoritsu

(#№$

nonscarfing ratio
доля незачищенных

заготовок /направляемых
после МНЛЗ непосредственно

на прокатку/

21 * chokg-shindo-
chuzo

high oscillation casting
HP при высокочастотном

качании кристаллизатора

22. chokusetsu-sonyu

hot charge
горячий всад

23. tsudenhoshiki-

kakuhan-hoho

conductive

electromagnetic stirring
кондуктивное ЭМП

24. chokuso-atsuen

ЖШЕЖ

direct rolling

прямая прокатка

/непосредственно после МНЛЗ/

25. choonpa-
kontakutoki

ultrasonic contact meter

УЗ-контактный датчик

/для измерения уровня
Me в кристаллизаторе/

26. choonpa-shindo

ultrasonic vibration
УЗ-качание

кристаллизатора

27. chotsugai-tore
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hinged tray
шарнирный желоб /для
отвода затравки при выходе

из МНЛЗ/

28. chubura-morudo

tubular mold
гильзовый кристаллизатор

29. chuhen

ingot
заготовка, слиток

30. chuhen-botomu

ingot bottom

хвостовая часть заготовки

31. chuhen-dageki-
sochi

ingot impact device

устройство для
термомеханической обработки

поверхности заготовки

32. chuhen-hyosobu

ingot surface layer
поверхностный слой

заготовки

33. chuhen-magemodoshi

ingot unbending
разгибание заготовки

34. chuhen-naishitsu

internal quality

2-2

качество внутренней

структуры заготовки

35. chuhen-teire

ingot dressing
зачистка заготовки

36. chuhen-teishin-
sochi

#%-%%&#

casting-centering
mechanism
механизм центрирования
заготовки

37. chuhen-tobu

ingot head

головная часть

заготовки

38. chujitsu-roru

Ф Ж П - /I/

solid roll

монолитный ролик /в
отличие от бандажирован-

ного/

39. chujosho

%#&

columnar crystal
столбчатый кристалл

40. chukan-hedda-kan

intermediate header

pipe
промежуточный коллектор
/для подачи охлаждающей

воды/



41. chukan-sho

ФГШЖ

intermediate platform
промежуточная площадка
/МНЛЗ/

42. chuku-ingotto

Ф^^Г У^ у Ь

hollow ingot
полая заготовка /для
производства труб/

43. chuku-kanjo-
chuhen

Ф^^^мт-

hollow pipe-shaped

ingot
полая трубчатая
заготовка

44. chunyu

pouring
подача Me /в
промежуточный ковш или

кристаллизатор/

45. chunyu-kan

&А#

casting pipe
разливочный стакан

/удлиненный или погружной/

46. chushin-henseki

Ф^@#

center segregation
центральная ликвация

47. chushin-kyabichi

center cavity

осевая раковина /дефект
непрерывной заготовки/

48. chushin-takosei

Ф'С^Я,*

center porosity
центральная пористость

49. chushutsu-sokudo

withdrawal speed
скорость вытягивания

заготовки

50. chushutsu-teiko

resistance to

withdrawal

сопротивление
вытягиванию /заготовки/

51. chutoshitsu

pouring chamber
разливочная камера

/промежуточного ковша/

52. chuyu
№Ж

pouring
заливка Me

53. chuzo

castino

разливка

54. chuzo-jikanritsu

casting time ratio

доля времени разливки
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55. chuzokan

casting pipe
разливочный стакан

/удлиненный или погружной/

56. chuzorin

casting wheel
литейный ротор

57. chuzosho

casting floor
разливочная площадка

58. chuzo-sokudo

casting speed
скорость разливки

D

1. DH-ho

DH&

DH degassing process
порционное вакуумирова-
ние, процесс DH

2. DK

denji-kakuhan
ЭМП

3. DQ ко

DQ*

drawing quality steel
сталь для волочения

4. DR
direct rolling
прямая прокатка

5. daen-shinseki-
nozuru

elliptical immersion
nozzle
погружной разливочный
стакан эллиптического

сечения

6. dairekuto-roringu

direct rolling
прямая прокатка

/непосредственно после МНЛЗ/

7. dako-chosei
Kffmm

meandering adjustment
регулирование

волнистости ленты /в
ленточной МНЛЗ/

8. damiba

dummy bar
затравка

9. damiba-bodi

dummy bar body
корпус затравки

10. damiba-botomu

dummy bar bottom

хвостовая часть затравки

11. damiba-chozo-

sochi

у$-х-вжтж

dummy bar storage device

13 -



устройство для
хранения затравки

12. damiba-furappa

У S-X-7 9 у/<

dummy bar flapper
качающийся стол /для
подъема затравки с

рольганга/

13. damiba-heddo

dummy bar head
головка затравки

14. damiba-joho-
sonyu

dummy bar up-charge
ввод затравки сверху

15. damiba-keidoki

dummy bar tilter
кантователь затравки

16. damiba-kirihanashi

dummy bar disconnection

расцепление затравки с
заготовкой

17. damiba-pitto

dummy bar pit
яма для затравки /на
МНЛЗ вертикального типа/

18. damiba-reshiba

У S �/<�l/ i, �X�

dummy bar receiver
приемник затравки

19. damiba-shunosochi

dummy bar storage unit
устройство для хранения

затравки

20. damiba-sonyu

dummy bar charge
ввод затравки

21. damiba-sutoreji

см. damiba-shunosochi

22. damiba-teburu

f S-X-T-7/I/

dummy bar table
стол для затравки

23. damiba-tobu

dummy bar head
головка затравки

24. damu

УА

dam

перегородка /в
промежуточном ковше/

25. dannetsu-bodo

heat insulating board

теплоизоляционная
панель /применяется в

промежуточном ковше/

26. dannetsu-furakkusu

№#79vfX

heat insulating flux



теплоизолирующая смесь

/засыпается в

промежуточный ковш или

кристаллизатор/

27. dannetsu-pauda

см. dannetsu-furakkusu

28. dannetsu-taikabutsu

heat insulating
refractory
теплоизоляционный огне-

упор

29. danpu-nozuru

damp nozzle
вспомогательный стакан

/в металлоприемнике

горизонтальной МНЛЗ для

удаления настылей и для

экстренных ситуаций/

30. datsu-gasu

degassing
дегазация

31. degawa-rora-
teburu

runoff roller table
отводящий рольганг

32. dekkeru

decker

декер /крупное
включение, состоящее из Me и

шлакообразующей смеси;

возникает из-за падения

температуры Me в

кристаллизаторе/

33. dendoraito-amu-
kankaku

dendrite arm space

зона между ветвями денд-

ритов

34. denji-burekingu
ЖШ71/-4гУУ

electromagnetic braking
электромагнитное
торможение /Me, истекающего из

погружного стакана/

35. denji-choonpa-
kensa

electromagnetic
ultrasonic test

электромагнитная УЗ-де-

фектоскопия

36. denji-kakuhan

electromagnetic
stirring
ЭМП

37. denji-kakuhan-
sochi

жвт##ж

electromagnetic stirrer

устройство ЭМП

38. denji-reberu-
kenshutsuki

electromagnetic bath
level detector
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электромагнитный

уровнемер /Me в

кристаллизаторе/

39. denji-sutara

см. denji-kakuhan-sochi

40. denji-yudo-ponpu

electromagnetic
induction ршАр
электромагнитный насос

41. denkaku

Ж*

electromagnetic stirring
ЭМП

42. denki-yuatsu-
sabo-sochi

жж*Е7-#тж

electro-hydraulic servo
device

электрогидравлическое

сервоустройство

43o dipuresshon

depression
углубление, впадина

/дефект заготовки/

44. disuku-roru

f 4 % 7 О - /I,

disk roll

дисковый ролик /для

роспуска слябов/

45. doggu-bon

dog bone

непрерывнолитая
балочная заготовка

46. dohyomen
ваш

drum surface

поверхность литейного
валка

47. doki-kaitenshiki-

renchuki

rotary continuous caster
роторная МНЛЗ

48. dorai-kyasuchingu

"dry" casting
HP с особо низким

расходом воды в ЗВО /<0,05л
на 1 кг стали/

Е

1. Е
end of pool
конец лунки /в зоне

завершения

кристаллизации заготовки/

2. ECD

eddy current detector

токовихревой уровнемер

для определения уровня

Me в кристаллизаторе

3. Е - EMS

end electromagnetic

stirring
ЭМП в зоне конца лунки

/непрерывной заготовки/

4. ELH

extra low head/caster/
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криволинейная МНЛЗ

особо малой высоты

5. EMBR

electromagnetic brakina

электромагнитное
торможение /Me, истекающего

из погружного стакана/

6. EMS

electromagnetic stirring
ЭМП

7. EMUST

electromagnetic ultra

sonic test

электромагнитная УЗ-де-

фектоскопия

8. ЕР

etch print
отпечаток

протравленной поверхности

9. EZR

equiaxed zone ratio

доля равноосных

кристаллов, величина

равноосной зоны

10. ea-shiru-paipu
%7У �/W\^ 7"

air seal pipe
1. удлиненный стакан

2. труба разливочного
ковша

11. eikyo-han'i

contact zone

контактная зона

/заготовки с

кристаллизатором/

подогреватель узких

граней /заготовки/

13. ekisobu
%*&

liquid zone

жидкая фаза /заготовки/

14. ekiso-fukasa

molten crater depth
глубина лунки жидкого
Me /в заготовке/

15. ekisoshin

Ш%#

см. ekisobu

16. ekisutora-roheddo
renchuki

extra low head caster
МНЛЗ особо малой высоты

17. emazenshi-redoru

emergency ladle

аварийный ковш

18. endoresu-beruto

endless belt
бесконечная лента

/ленточной МНЛЗ/

19. etchi-purinto-ho

etch print method
метод травильных

отпечатков
12. ejji-hita

edge heater

3^1 17 -



F
1. F

final of pool
конец лунки /в зоне

завершения кристаллизации

заготовки/

2. F-gawa

fixed side
выпуклая грань

/заготовки в криволинейной МНЛЗ/

3. F-kakuhan

РЖ*

final stirring
ЭМП в зоне

окончательного затвердевания

/заготовки/

4. F.C.
fixed carbon
связанный углерод

5. F-EMS

final electromagnetic
stirring
ЭМП в зоне

окончательного затвердевания

/заготовки/

6. Finkl-Mohr-ho

Finkl-Mohr&

Finkl-Mohr process
процесс Финкл-Мор

/процесс дегазации стали в

ковше с продувкой через

стопор с ЭМП/

7. FS

fixed side

выпуклая грань

/заготовки в криволинейной МНЛЗ/

8. FS men-kanrei

FS soft cooling
мягкое охлаждение

выпуклой грани заготовки

9. fido-nozuru

7/- МУХ/1/

feed nozzle
питатель в

горизонтальной МНЛЗ

10. fisshu-sukeru

fish scale

чешуйчатая окалина

11. fu-henseki

negative segregation
отрицательная ликвация

12. fu-hensekitai

negative segregation
zone

зона отрицательной
ликвации

13. fujo

floating-up
всплытие

/неметаллических включений/

14. fukiseko
%#*&%

см. fukitsuke-seko

15. fukitsuke-seko
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gunning repair
торкетирование /метод
ремонта футеровки/

16. fukka-soda

sodium fluoride
фтористая сода

/компонент литейного флюса,

участвующего в

шлакообразовании/

17. fukugobyo

ЖФЖ

composite rivet

композитный дюбель

/выстреливается в

заготовку для изучения ее

структуры/

18. fukugo-kakuhan

combined stirrincr
комбинированное ЭМП /в
кристаллизаторе, ЗВО и

зоне конца лунки/

19. fukunetsu

am

latent heat of billet

скрытая теплота жидкой
фазы заготовки

20. fukurami

bulging
выпучивание /оболочки
заготовки/

21. fukushiki-
renchuki

mamas*

multiple caster

многоручьевая МНЛЗ

22. furakkusu

7 7 v 7 %

flux

шлакообразующая смесь

23. furakkusu-chuzo

7 9 у?ХЙШ

flux casting
разливка с шлакообразу-

ющей смесью

24. furakkusu-

injekushon

79у?Х4У>;%7>/эУ

flux injection
вдувание флюса /в стале-

разливочный ковш для

снижения количества

дефектов непрерывнолитой
заготовки/

25. furatto-roru

7 9 v Ю -&

flat roll

гладкий ролик

26. furatto-supure-

reikyaku

79 v Ь X7"l/-#a]

flat spray cooling
охлаждение
плоскоструйными форсунками

27. furekishiburu-
damiba

71/^тУУЛ, fS-X-

flexible dummy bar
гибкая затравка
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28. furemu-sukafingu

7 l/-AX# �7 ^ У/

flame scarfing
огневая зачистка

/заготовок/

29. furonto-nozuru

7ПУ h У Х/l/

front nozzle
передний стакан /в
горизонтальной МНЛЗ/

30. furotingu-
barubu

70-f ^f У/ХЛ/У

floating valve
клапан с плавающим

огнеупорным шаром /для
закрытия выпускного отверстия

и отсечения шлака в

разливочном ковше/

31. furoto-sensa

7 О� Ц» У-f �

float sensor

поплавковый уровнемер

/для измерения уровня Me

в кристаллизаторе/

32. furuto-ware

7&- Ь8№

flute crack

подкорковая трещина

33. furyo-shisu

rejection ratio

доля брака

34. fuchakubutsu

?:##

clogging

зарастание /разливочного
стакана/

35. futeikei-
taikabutsu

unshaped refractory
неформованный огнеупор

36. futo-rora

7-МЭ-9

foot roller

опорный ролик
/непосредственно под

кристаллизатором/

37. futo-shu

7 � Ь 2/ л.
�

foot shoe

плоская опора
/непосредственно под

кристаллизатором/

о

1. У ryukaiware

#-grain boundary cracks
трещины по границам %-

зерен

2. Ysen-reberukei

#-ray level gauge

g[ -уровнемер

3. gasu-baburingu-
sochi

#%X7Uyy%#

gas-bubbling arrangement
устройство для продувки

Me
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4. ggkuusu-reien-
kohan

steelpaper
стальная фольга

5. gosei-suragu-
funmatsu

&#%?/#$

synthetic slag powder
синтетическая шлакообра-
зующая смесь

6. guredo-separeto

grade separator
металлическая

рама-охладитель для разграничения

2-х марок сталей при HP

/вставляется в

кристаллизатор/

7. gyaku-V-henseki

inverse V-segregation
Д-образная ликвация

8. gyoko-kaimen

solidification front
фронт кристаллизации

9» gyokokaku

solidified shell
закристаллизовавшаяся
оболочка /заготовки/

10* gyoko-makki

авжяя

end of solidification

период завершения

кристаллизации

11. gyoko-makki-
kakuhan

final solidification
zone stirrino

ЭМП в зоне завершения

кристаллизации

12. gyoko-ritsu

*а$

solidification ratio

доля твердой фазы
/заготовки/

13. gyoko-sheru

solidified shell

закристаллизовавшаяся
оболочка /заготовки/

14. gyoko-shushukuryo

solidification shrinkage
степень усадки при

затвердевании

15. gyoko-sokudo

solidification speed
скорость кристаллизации

16. gyoko-teisu

solidification constant

постоянная

кристаллизации

17. gyoko-zenmen

жажж
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solidification front

фронт кристаллизации

н

1. H-gatako-yo-sozai

dog bone

балочная заготовка /для
двутавровой балки/

2. H-ko

НЖ

Н beam

двутавровая
широкополочная балка

3. НС

hot charge
горячий всад

4. НСС

1. horizontal continuous

casting
горизонтальная HP

2. horizontal continuous

caster

горизонтальная МНЛЗ

5. HORICAST

horizontal continuous,

casting
"Хорикаст" - способ HP

фирмы "Ниппон кокан"

6. HSB

horizontal scale breaker

горизонтальный окалино-

ломатель

7. HSB

hot shot blast

горячая дробеструйная

обработка

8. haba-dashihi

spread widening ratio
коэффициент уширения

/отношение между

шириной проката и шириной

сляба/

9. haba-kae

width change
изменение ширины

/кристаллизатора/

10. habakahen-morudo

variable-width mold
кристаллизатор с

изменяемой шириной

11. haba-seikeiyo-
idoigata

moving variable width
mold
подвижный кристаллизатор
с изменяемой шириной

12. hada-are

rough surface

грубая поверхность
/заготовки/

13. haiheddo-
renchuki

/\^f/\ у кжана

high head CC-machine
высокая МНЛЗ
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14* hai-oshireshon-
chuzo

high oscillation casting
HP при высокочастотном
качании кристаллизатора

15. hai-pawa-purazuma-
yosha hoho

high power plasma
spraying method
способ нанесения

керамической пленки /на стенки

кристаллизатора/ с

помощью плазмы высокой

мощности

16. hakuri-sukurepa

stripping scraper
клин, отделяющий отлитую
ленту от поверхности

валковой МНЛЗ

17. hanginqu

hanging
зависание /заготовки в

кристаллизаторе/

18. hankei-hokoware

radial crack
радиальная трещина

19. hanrenzoku-chuzo

semi-continuous casting
полунепрерывная разливка

20. hanshutsu-rora-

teburu

discharge roller table
отводящий рольганг

21. hanso-teburu

runoff table

передаточный рольганг

22. hantenjo-henseki

speckle segregation
пятнистая ликвация

23. han'yo-ko

crude steel

рядовая,
нерафинированная сталь

24. hazure-ho

Hazelette process
метод HP Хазелетта /с
подачей Me между
вращающимися роторами или

лентами/

25. hege

/\lf

scab
ужимина /поверхностный
дефект заготовки/

26. heikatsu-roru

flat roll
гладкий ролик /в
отличие от бандажированного/
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27. heisoku

mm

clogging
зарастание
/разливочного стакана/

28. heisoku-butsu

mm*

deposit
отложение /напр., в

погружном стакане/

29. hekomi

И*

depression
углубление, впадина /на
поверхности заготовки/

30. hen

а

side
1. плита кристаллизатора

2. грань заготовки

31. hendo-shinpuku

^#№(@

oscillation stroke

амплитуда качания

кристаллизатора

32. henmamo

unequal /mold/ wearing
неравномерное истирание
/стенок кристаллизатора/

33. henseki-keitai

segregation morphology
морфология ликвации

34. henseki-

kin'itsuka

#*#-%

segregation's
equalization

выравнивание ликвации

/по объему заготовки/

35. henseki-ritsu

segreaation ratio
степень ликвации

36. hensekiryu

segregation grain
ликвационные
образования

37. henseki-shisu

segregation index
показатель ликвации

38. henseki-supotto

Ш#%^ у Ь

segregation spot
ликвационное пятно

39. henshin-kamu

eccentric cam

эксцентриковый кулачок

/в механизме качания

кристаллизатора/

40. hibi

chap
волосовина, волосная

трещина
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41. hibi-ware

см. hibi

42. hijoyo-toribe

emergency ladle
аварийный ковш

43. hika-burohoru

subsurface blowhole

подкорковый пузырь

44. hikesu

shrinkage hole

усадочная раковина

45. hikidashi

9I# #L

см. hikinuki

46. hikinuki

withdrawal

вытягивание /заготовки/

47. hikinukibu

withdrawal zone

зона вытягивания /в
МНЛЗ/

48. hikinuki-kyoseibu

withdrawal and

straightening zone

тянуще-правильная зона

4-1

49. hikinuki-pitchi

withdrawal pitch
шаг вытягивания /при
горизонтальной HP/

50. hikinuki-sokudo

withdrawal speed
скорость вытягивания

/заготовки/

51. hikinuki-teiko

withdrawal resistance
сопротивление
вытягиванию /заготовки из

кристаллизатора/

52. himaki-tsuki-

igata

film-coated mold
кристаллизатор с

пленочным покрытием /напр.,
керамическим/

53. hinji-chen
b >:/f %-У

hinged chain

шарнирная цепь /затравки/

54. hippari-ware

tension crack

трещина растяжения

55. hisain-shindo

nonsinusoidal

oscillation



несинусоидальное качание

/кристаллизатора/

56. hiseicren-shindo

см. hisain-shindo

57. hishigata-chuhen

rhombic ingot
ромбовидная заготовка

58. hishoshitsu-
kinzoku

amorphous metal

аморфный Me /получаемый,
напр., на валковой МНЛЗ

при интенсивном теплоот-

воде/

59. hiteijobu

#%##
non-regular period part
нестабильный участок

/заготовки, отлитой, напр.,
в период замены ковша,

промежуточного ковша/

60. hitei-joki

non-regular period
период нестабильной

разливки /напр., в

начальный момент подачи Me в

промежуточный ковш, во

время его замены и т.д./

61. hito

b- Ь

heat
плавка

62. hito-furakkusu

b-Ь 79 у ?;%

heat flux
тепловой поток

63. hito-saizu

b-ЦМХ

heat size
масса плавки

64. hizumu-akka

strain pressing
деформационное обжатие

/ребристыми роликами

горячей поверхности
заготовки с целью упрочне*

ния/

65. hizumi-sokudo

straining speed
скорость деформации

/при деформационно-уп-
рочняющей обработке
горячей поверхности

заготовки/

66. hizumi-ware

strain crack
деформационная трещина

67. hoiru

wheel

литейный ротор

68. hokosei-

shoshutsu
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directed crystallization
направленная

кристаллизация

69. hosoku-noryoku

entrapping capability
способность к задержанию
НВ /напр., пористой
керамической перегородкой
в промежуточном ковше/

70. hotto-chaji

# у ь f«? - >;

hot charge
горячий всад /посад/

71. hotto-run

*-у Ь9У

hot run

"горячие" испытания

/МНЛЗ/

72. hotto-shotto-

burasuto

#у Ь2/э УЬ7?;1Ь

hot shot blast

горячая дробеструйная

обработка /горячих

заготовок/

73. hotto-sonyu-
atsuen

d;*y ЬВАВЕЖ

hot charge rolling
прокатка с горячего вса-

да

74. hotto-sukafingu

*уЬХ#-74У/

hot scarfing
зачистка горячих

заготовок

75. hotto-tia

* у Ь т 4 7

hot tear

горячая трещина

76. howaito-bando

white band

белая полоса

77. hozen

maintenance

текущий ремонт,

обслуживание

78. hyomenbu

жжж

surface zone

поверхностный слой

/заготовки/

79. hyomen-hado

surface wave

волновое колебание

поверхности жидкого Me

80. hyomen-kekkan

surface defect

дефект поверхности

81. hyoryo-yo
rorugangu

scale roll table

весовой рольганг

82. hyosoka-ware

4-2



subsurface crack

подкорковая трещина

I

1. I ko

im

I beam

двутавровая балка

2. IBE

instantaneous bloom
evaluation

быстрая оценка качества

/непрерывнолитых

блюмов/

3. I-EMS
inductive electromagnetic
stirring
индуктивное ЭМП

4* IN

immersion nozzle

погружной стакан

5. ibanashi-no-biretto

as-casted billet

незащищённая заготовка

6. ichi-hoko-

gyokososhiki

oriented structure

ориентированная

структура

7. ichiji-reikyaku

first cooling
первичное охлаждение

/в кристаллизаторе/

8* ichirenshiki-
renchuki

single strand CC-machine
одноручьевая МНЛЗ

9. ido-igatashiki-
renchuki

moving mold type CC-

machine

МНЛЗ с подвижным

кристаллизатором

10. igata

mold
кристаллизатор

11. igata-batsunetsu

mold heat abstraction

теплоотвод от

кристаллизатора

12. igata-ko

mold cavity
полость кристаллизатора

13. igatanai-kakuhan

mold stirring
ЭМП в кристаллизаторе

14. igata-pauda

mold powder
шлакообразующая смесь
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mold stroke

амплитуда качания

кристаллизатора

16. igata-shindosu-

mold oscillation frequency
частота качания

кристаллизатора

17. igata-tepa

mold taper
конусность
кристаллизатора

18. ikomi-kuda

#&*#

casting tube

разливочный стакан
/удлиненный или погружной/

19. ikomi-sho

casting floor
разливочная площадка

20. ikomi-sokudo

casting speed
скорость разливки

21. imajon-nozuru

immersion nozzle
погружной стакан

22. inabe

88

teeming ladle

разливочный ковш

23. ingochizumu

ingotism
инготизм /образование
грубой дендритной
структуры/

24. ingotto-
kirehashi

ingot butt

обрезь заготовки

25. inpakuto-paddo

4 У/ff b/<y M

impact pad
отбойная плита /в днище

промежуточного ковша под

падающей струей Me/

26. inrain-redakushon

^f У9^Г yixf ^У э У

inline reduction

HP с обжатием заготовки

в ручье

27. inroru-shiki-
kakuhan

^f УП-Л,#Ш#

inroll stirring
ЭМП с индуктором в

ролике

28. inroru-sutara

-f УО �&Xf � 9

см. inroru-shiki-

kakuhan

29. itteinagasa-
setsudan
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cutting to length
резка на мерные длины

30. itten-anbendingu

one point unbending
одноточечный разгиб
/заготовки/

j

1. jakudassanko

weakly deoxidized steel

слабораскисленная сталь

2. jaku-reikyaku

soft cooling
мягкое охлаждение

3. jigane

skaffold

настыль

4. jikizu

mm

macro-steak flaw

подкорковые макропустоты

5. jikken-renchuki

pilot CC-machine

полупромышленная

/экспериментальная/ МНЛЗ

6. jikusen-henseki

axial segregation
осевая ликвация

7. jkuukeko

bearing steel
подшипниковая сталь

8. jirukonia-kabon-
zairyo

zirconia-carbon material

циркониевоутлеродистый
огнеупорный материал

9. jirukon-kyasutaburu

zircon castable

цирконовый огнеупорный
бетон /для футеровки
сталеразливочных ковшей/

10. jiyusho-ritsu

ratio of equiaxed zone

доля равноосных

кристаллов

11. jointo-nozuru

joint nozzle

соединительный стакан

/между металлоприемни-
ком и отсечным кольцом

горизонтальной МНЛЗ/

12. jokon-henseki

streaked segregation
строчечная ликвация
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13. jokurei

#&#

soft air cooling
воздушное охлаждение

14. jomen-crawa

loose side

вогнутая грань заготовки

/в криволинейной МНЛЗ/

15. jukan-ryudo

interdendritic fluid flow

междендритный поток

16. junkan-reikyaku

circulating cooling
циркуляционное
охлаждение

17. junkatsu-pauda

lubricating powder
порошковая смазка

/кристаллизатора/

18. jutoshitsu

receiving chamber
приемная камера
/промежуточного ковша/

К

1. К ко

КЖ

killed steel
спокойная сталь

2. KOSMOSTIR-
MAGNETOGIR

комбинированное ЭМП

/сочетающее перемешивание
в двух или трех местах:

кристаллизаторе, ЗВО и

в нижней зоне лунки/

3. kabon-pauda

carbon powder
углеродистый порошок

/для смазки стенок

кристаллизатора/

4. kabudo-igata

curved mold
криволинейный
кристаллизатор

5. kabudo-zon

curved zone

криволинейная зона

6. kadoban

sliding plate
подвижная плита

/скользящего затвора/

7. kadohen

?##-

см. kadoban

8. kado-magetoru

movable bending roll

подвижный ролик /в зоне

разгиба/
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9. kado-saido-damu

movable side dum

подвижная боковая стенка

/в роторной МНЛЗ/

10. kaen-yosha

flame spraying
газопламенное напыление

11. kaitenshiki-

redoru-taretto

rotating ladle turret

поворотный сталеразли-
вочный стенд

12. kaizaibutsu-bunri

####&:

separation of inclusion

отделение включении

13. kaizaibutsu-

makikomiryo

entrapped inclusions
количество включений,
затянутых в Me

14. kaizaibutsu-shisu

#&%№&

inclusion ratio
показатель наличия

включений

15. kakuhan-kyodo

stirring strenth
интенсивность ЭМП

16. kakuka

nucleation

образование центров
кристаллизации

17. kamen-gawa

ТЖШ

fixed side

выпуклая грань
/криволинейной заготовки/

18. kamikomi-ibutsu

entrapped inclusions

затянутые включения

19. kamikomi-kizu

external defect

наружный дефект /из-за
попадания на

поверхность заготовки шлака,

огнеупоров и т.д./

20. kanetsudo

superheat
1. перегрев /разность
между температурой

плавки и ликвидуса/
2. температура

перегрева Me /в промежуточном

ковше/

21. kanetsu-yakin

heating ladle metallurgy
рафинирование стали с

подогревом /напр., в

установке ковш-печь/
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22. kan'i-denkaku

one stage stirrinq
одноступенчатое ЭМП

23. kanjo-igata

tubular mold
гильзовый кристаллизатор

24. kanjo-kiho

honeycomb blow hole
сотовый пузырь

25. kanreikyaku

soft coolincr
мягкое охлаждение

26« kantsuko

through hole

проходной канал /напр.,
в перегородке

промежуточного ковша/

27. kanzen-enkogata-
renchuki

curved CC-machine
криволинейная МНЛЗ

28* kara-toribe

dumped ladle
опорожненный разливочный
ковш

29. kariba-nozuru

caliber nozzle

стакан-дозатор

30. karyujo-pauda

granulated powder
гранулированная шлако-

образующая смесь

31. karyu-kyorikei

*%%№%№

eddy current level

detector

токовихревой уровнемер

/Me в кристаллизаторе/

32. kashingata_
/seigyo/ hoho

vibro /control/ method

виброметод /способ
управления скользящим

затвором путем
приложения к нему вибрации/

33. kataroru-ho

single roll method
HP на одновалковой МНЛЗ

34. katorijjishiki-
morudo

cartridge-type mold
гильзовый

кристаллизатор

35. katta

* у f

cutter

резак /газовый/
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36. katto-ofu

cutoff

резка /заготовок на МНЛЗ/

37. keiakka

light reduction
легкое обжатие /в
роликах МНЛЗ/

38. keiakka-gata-
renchuki

soft reduction CC-machine
МНЛЗ с легким обжатием

39. keiseki

fluorite

флюорит, плавиковый шпат

/компонент шлакообразую-
щей смеси/

40. kenzen-renchuhen

sound billet
качественная заготовка

41. kieki-reikyaku

water-air cooling
водовоздушное охлаждение

42. kijoko

rail steel

рельсовая сталь

43. kinnetsu-sochi

soaking chamber
томильная камера на

линии МНЛЗ-прокатный стан

44. kiretsu-kenchiki

mama*

crack detector

дефектоскоп для
обнаружения трещин

45. kiri-shiro

trimming width

ширина реза /при
порезке заготовок/

46. kirudoko

killed steel
спокойная сталь

47. kisui-reikyaku

mist cooling
водовоздушное
охлаждение /в ЗВО/

48. koeki-kyozonso

mushy
двухфазное состояние

/заготовки/

49. kokuinki

stamping machine

клеймитель /заготовок/

50. komen

wide side
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широкая грань

/заготовки, кристаллизатора/

51. konabu

corner

ребро /заготовки или

кристаллизатора/

52. kona/bu/-tateware

corner longitudinal
crack
продольная угловая

трещина

53. kona-kizu-shisu

corner crack index

индекс угловых трещин

54. kona-pinhoru

corner pihole
подкорковый пузырь по

ребру /заготовки/

55. kona-ware

corner crack

угловая трещина

56. kona-yokoware

coner transwerse crack

поперечная угловая

трещина

57. kongobu

non-regular period part

нестабильный участок

/заготовки, отлитой в

период замены, напр.,

промежуточного ковша/

58. konpuresshon-

kyasuchingu-
purosesu

ЗУ7*1ху5/эУ^г^^^> ''

7"OtX
,

compression casting

process
HP с продольным поджа-

тием заготовки

59. koon sonyu

hot charge
горячий всад

60. korekuta-nozuru

3 1%^ ?-/ХЛ,

collector nozzle
нижний стакан

скользящего затвора

61. korudo-shatto

3 � Л/ К i/ i» у Ь

cold shut

следы вытягивания /при
горизонтальной HP/

62. korudo-shiken

з-D MBS»
cold run

холодные испытания

/МНЛЗ/

63. korugeto-gata-
shinseki-nozuru

зл/У-ьштш/хл,

corrugated submerged
nozzle

5-^L



рифленный погружной
стакан

64. koseijoka

�%*#%

high cleaning
высокая степень очистки

стали

65. kosoku

sticking
пригорание /оболочки
заготовки к кристаллизатору/

66. kosokudo-chuzo

high speed casting
высокоскоростная HP

67. koteiban

fixed plate
неподвижная плита

/скользящего затвора/

68. koteigawa

fixed side
выпуклая грань

/заготовки в криволинейной МНЛЗ/

69. kotei-nozuru

fixed nozzle

неподвижный
стационарный стакан /в отличие

от вставного/

70. kotei-tanpen

fixed narrow side

неподвижная узкая

стенка /кристаллизатора
ленточной МНЛЗ/

71. kotingu-zai

coating material
огнеупорное покрытие

/рабочего слоя футеровки/

72. kozoteki-suporingu

structural spalling
структурное
растрескивание /футеровки/

73. kudo-rora-teburu

drive roller table

рольганг с приводными

роликами

74. kukaku-heki

ЕЖШ

partition wall

разделительная стенка

/в кристаллизаторе/

75. kumiawase-denji-
kakuhan-sochi

combined stirrer

устройство
многоступенчатого ЭМП /напр., на

уровне кристаллизатора
и в ЗВО одновременно/

76. kumitate-igata

built-up mold
сборный кристаллизатор
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77. kumitateshiki-
morudo

см. kumitate igata

78. kumojo-ware

< 6#mfi

spider crack

паукообразная трещина

79. kuraddo-chuhen

f 9 v КЙА-
clad CC billet
плакированная непрерыв-
нолитая заготовка

80. kureta-endo

crater end

нижняя часть лунки /в
заготовке/

81. kureta-sentan

см. kureta endo

82. kuringu-guriddo

cooling grid
охлаждающая решетка

/под кристаллизатором/

83. kurincm-pureto

^-U УУ71/-Ь

cooling plate
охлаждающая плита /под
кристаллизатором/

84. kurin-suchiru

^ u-yaf-л,

clean steel

чистая /рафинированная/
сталь

85. kurokawa

scale
окалина

86. kusarijo-damiba

chain dummy bar

затравка цепного типа

87. kyabiti

cavity
осевая раковина

88. kyasuchingu

4г-Г %f УУ

casting
разливка

89. kyasuchingu-
hoiru

casting wheel
литейный ротор

90. kyasuchingu-rin

см. kyasuchingu-hoiru

91. kyasuta

caster
МНЛЗ

92. kyatapira-burokku

caterpillar block
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caterpillar block

Элемент конвейерной
бесконечной ленты

93. kyokuritsu-hankei

radius of curvature

радиус кривизны /МНЛЗ/

94. kyomen

n!M?ow side

узкая грань

/кристаллизатора, заготовки/

95. kyoreikyaku

hard cooling
жесткое охлаждение /в

ЗВО/

96. kyosei

straightening,
unbending
разгиб, правка заготовки

97. kyoseibu

unbending zone

зона разгиба /заготовки/

98. kyosei-hizumi

straightening strain

деформация разгиба

99. kyosei-oryoku

unbending stress

напряжение разгиба

100. kyosei-roru

straightening roll

правильный ролик

101. kyosei-roru-
hanryoku

straightening rolls
force

нагрузка на правильные

ролики

102. kyosei-ryoku

straightening force

усилие правки

103. kyoseiteh

unbending point
точка разгиба /слитка/

L

1. L danmen

Ь|ВгЖ

longitudinal section

продольный разрез

2. L gawa

LO*

loose side

вогнутая грань
заготовки /с меньшим радиусом/

3. LANS

low AL, N steel

сталь с низким

содержанием алюминия и азота

- 38 -



4. LD

кислородный конвертер
/с верхней продувкой/

5. LDE
ladle exchange
замена ковша

6. LF
ladle furnace

установка ковш-печь /для
рафинирования стали/

7. LPS

loose fixed side

широкая грань заготовки

8. LLM-kei renchu

ььмЖЖЙ
LLM /ladle-ladle-mold/-CC
см. LLM-CC

9. LLM-CC
LLM /ladle-ladle-mold/-CC
HP по схеме ковш-ковш-

кристаллизатор с

промежуточным ковшом,
увеличенным до размера
разливочного ковша

10. LLTM-keirenchu

LLTM^m*
LLTM /ladle-ladle-tun-

dish-mold/-CC

непрерывная разливка по

схеме:

ковш-ковш-промежуточный ковш -

кристаллизатор

11. LRF

ladle refining furnace
установка ковш-печь /для
рафинирования стали/

12. LS

loose side

вогнутая грань

заготовки

м

1. М
mold

кристаллизатор

2. М denkaku

mold stirring
ЭМП в кристаллизаторе

3. М tandoku-denji-
kakuhan

мжтжаж*

М independent stirring

одноступенчатое ЭМП в

кристаллизаторе

4. MAGNETOGYR

круговое ЭМЛ в

кристаллизаторе МНЛЗ

5. MBS
monoblock stopper
моноблочный стопор для

промежуточного ковша

6. M-EMS

mold electromagnetic
stirring
ЭМП в кристаллизаторе

7. MLC

mold level control

автоматическое

регулирование уровня Me в

кристаллизаторе

8. Mn-kirudoko

Mn-killed steel

сталь, раскисленная

марганцем

- 39 -



9. MOR
modulus of rupture
предел прочности при
изгибе огнеупоров

10. MS
mold stirring
ЭМП в кристаллизаторе

11. MSF-kakuhan

MSPm*

MSF stirring
многоступенчатое ЭМП
/в кристаллизаторе, ЗВО
и зоне окончательного

затвердевания заготовки/

12. magari-supure-
nlji-reikyakutai

curved spray cooling
zone

криволинейная зона

форсуночного охлаждения

13. magegata-renchuki

curved CC-machine

криволинейная МНЛЗ

14. mage-hankei

bending radius

радиус изгиба

/заготовки/

15. mage-modoshibu

unbending zone

зона разгиба /заготовки/

16. mage-roru

bending roll

изгибающий ролик

17. maguneshia-kabon
taikazai

magunesia carbon

refractory material

периклазоуглеродистые
огнеупоры /для
футеровки ковшей/

18. maguneshia-
karushiashitsu-

renga

magunesia-calcia brick
периклазоизвестковое

изделие /для футеровки
разливочного и

промежуточного ковшей/

19. makikomi

entrapment
затягивание /шлакообра-
зующей смеси и НВ в

жидкий Me/

20. makuro-sutoriku

makuro-streak

макрополоса /дефект
внутренней структуры
из-за ликвации или

шлаковых включений/

21. manganko

manganese steel
марганцовистая сталь
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22. mappingu

?? СУ/

mapping
ужимина /поверхностный
дефект/

23. maruchi-denkaku

multi electromagnetic
stirring
многоступенчатое ЭМП

24. maruchi-kyabichi-
tepa-morudo

? Л/ f :f ^ С f f - /i t - & M

multicavity taper mold

кристаллизатор с

переменной конусностью

25. maruchi-morudo

? Л, f t - Л, К

multiple mold

многосекционный

кристаллизатор /рассчитан на

одновременную отливку

нескольких заготовок в

одном ручье/

26. maruchi-roru
kyoseiki

multiroll straightener
многовалковая правильная

машина

27. maruchi-sutorando-

renchuki

^/l/f % Ь9У КШ#(&
multi-strand CC-machine
многоручьевая МНЛЗ

28. maruchi-sutorando-
tandisshu

multistrand tundish

многоручьевой
промежуточный ковш

29. masshi-zon

?y S/У-У

"mushy" zone

двухфазная зона

/заготовки/

30. matchingu

? у f У У

matching
согласование,
синхронизация /напр., работы
МНЛЗ с прокатным станом/

31. menisukasu

meniscus

уровень Me /в

кристаллизаторе/, мениск

32. mezumari

clogging
зарастание /разливочного

стакана/

33.midare-oshireshon-maku

disorded OSM

неупорядоченные следы
качания

34. migyoko-chuhen

unsolidified billet
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заготовка с незатвер-

девшей сердцевиной

35. migyoko-sentan

unsolidified pool head
незатвердевшая нижняя

часть лунки заготовки

36. migyokotai

two phases state zone

двухфазная зона

/заготовки/

37. mikuro-henseki

microsegregation
микроликвация

38. misuaraimento

misalignment
разрегулированность

/напр., роликовых секций/

39. misuto-kuringu

mist cooling
водовоздушное
охлаждение /в ЗВО/

40. misuto-nozuru

SX Ь УХ/1/

mist nozzle

сопло водовоздушного

охлаждения

41. misuto-reikyaku

mist cooling

водовоздушное
охлаждение

42. mizu-funshako

*«#[]

water spray nozzle

водораспылительная

форсунка

43. mojuru-burokku
ti/% � /I/7ovf

module block
модульный блок /опорных
роликов вторичного
охлаждения или прокатных

клетей в совмещенном литей-

но-прокатном агрегате/

44. morudo

t-Л/К

mold
кристаллизатор

45. morudo-furrakkusu

t-/l/K79y7X

mold flux
шлакообразующая смесь

46. morudo-kyabichi

mold cavity
рабочая полость

кристаллизатора

47. morudo-pauda

mold powder
шлакообразующая смесь

48. morudo-pureto-hen
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mold plate
плита кристаллизатора

49. morudo^reberu-
kontororu

t �Л/ К 1х</1/3 У Ю � Л/

mold level control

регулирование уровня Me
в кристаллизаторе

50. morudo-rora

t-&Ho-7

mold roller

литейный ротор /с

желобом/

51. mgrudo-shindo-
sochi

mold oscillation unit

механизм качания

кристаллизатора

52. morudo-teburu

mold table

рама кристаллизатора

53. morudo-tepa

mold taper
конусность

кристаллизатора

54. morudo-yumen-
reberu-sochi

mold level control system
система регулирования

уровня Me в

кристаллизаторе

55v mugen-kido

caterpillar track

литейный трак

/конвейерной МНЛЗ/

56. muqen^kidoshiki-
renchuki

caterpillar type CC-

machine

конвейерная МНЛЗ

57. mukasui-reikyaku

mist cooling
водовоздушное

охлаждение

58. mukekkan-chuhen

free defect ingot
бездефектная заготовка

59. musanka-chuzo

nonoxidizing casting
безокислительная
разливка

60. mushudo-igata

кристаллизатор с

синхронно перемещающимися
стенками /вместе с

заготовкой/

61. mutan-berutu

endless belt
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бесконечная лента /в
ленточной МНЛЗ/

62. mutan-igata-hen

open mold cell

бесторцовый элемент

кристаллизатора /конвейерной

МНЛЗ/

63. muteikei-kinzoku

amorphous metal
аморфный Me /получаемый
на валковой МНЛЗ с

интенсивным теплоотводом/

64. muteire-atsuen

direct rolling without

conditioning
прокатка заготовок без

зачистки

65. muteire-hiritsu

nonconditioning rate

доля незачищенных

заготовок

N

1. NS

negative strip
опережение

2. NS-rhiritsu

N S&$

negative strip ratio

степень опережения

/характеристика качания

кристаллизатора/

3. NS-jikan
N SB$fS|

negative strip time
продолжительность

периода опережения

4. NSR

negative strip ratio
см. NS-hiritsu

5. NYDK-sochi

NYDK^m

устройство ЭМП фирмы
"Ниппон стил"

6. nabe-kokan-jikan

ladle exchange period
период замены ковшей

7. naibu-hinshitsu

internal structure

quality
качество внутренней
структуры /заготовки/

8. naibu-hizumi-
ritsu

internal strain ratio
степень внутренних

деформаций

9. naibu-kekkan

internal defect

внутренний дефект

10. naibu-kugeki

cavity
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пустота, раковина,
газовый пузырь в заготовке

11. naibu-ware

internal crack

внутренняя трещина

12. nami

&
wave

волна

13. namigata-hizumi-
ritsu

distortion ratio

коэффициент искажения

/синусоидального
качания кристаллизатора/

14. neqatibu-sutorippu

negative strip
опережение

15. negatibu-sutorippuki

negative strip period
период опережения

16. negatibu-sutorippu-
ritsu

^Xff ^f УХ Ь U у 7$

negative strip ratio

степень опережения

/кристаллизатора по отношению

к заготовке/

17. nekkan-ware

thermal crack
горячая трещина

18. neppenhi

&#&

hot charge ratio

доля горячего всада

19. nessui-reikyaku

hot water cooling
охлаждение горячей

водой /в ЗВО/

20. netsu-hizumi

&Ш*

thermal deformation

термическая деформация

21. netsu-rireki

heat history

предшествующая тепловая

обработка

20. netsu-shushi

heat balance

тепловой баланс

23. netsu-tsukare

thermal fatigue
термическая усталость

/напр., тянущих роликов

МНЛЗ/

24. nidan-damiba

two-stage dummy bar

двухсекционная затравка
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25. niji-reikyaku-tai

secondary cooling zone

3B0

26. ni]i-reikyaku-zon

см. niji-reikyakutai

27. niji-seiren

refining
рафинирование

28. niju-hada

double skin

заливина

29. niju-hyohi

см. niju-hada

30. niju-ikomi

twin casting
HP в двухсекционный

кристаллизатор

31. nirenshiki-

renchuki

two strands CC-machine

двухручьевая МНЛЗ

32. nisoshiki

suraidingu nozuru

Z@^X9^f ^f У/УХ&

2 plates sliding nozzle
двухплитовый скользящий
затвор

33. niten-magekyosei
hoshiki

two points unbending
method
двухточечный разгиб

34. non-sutoppa-chuzo

У УХ Ь уХ#Ж

nonstopper casting
бесстопорная HP

35. norokami

1. slag inclusion
шлаковое включение

2. slag spot
шлаковина

36. nozuru-burokku

УХ;1/Уо у 7

nozzle block
гнездовой кирпич

37. nozuru-heisoku

у %л,тш

nozzle occlusion,
clogging
зарастание разливочного
стакана

38. nozuru-hosomari

см. nozuru-heisoku

39. nozuru-poketto

nozzle pocket
1. гнездо для установки

стакана в ковше

2. глуходонный участок

погружного стакана



40. nozuru-ranshingu

nozzle lancing
прожигание разливочного

стакана /кислородом/

41. nozuru-renga

nozzle brick

гнездовой кирпич

42. nozuru-zumari

nozzle clogging
зарастание разливочного

стакана

о

1. Ou setsudan

О2 #№

Ou-cutting
кислородная резка

2. 05M

oscillation marks

следы качания

3. obijo-tojikushotai

banded zone of equiaxed

crystals
полосчатая зона

равноосных кристаллов

4. ofuku-undo

reciprocating motion
1. качание

/кристаллизатора/; 2.
возвратно-поступательное движение

/шиберного затвора/

5. ogata-kaizaibutsu

macro-inclusion

макровключения

6. ogata-katako

heavy sections

крупносортный профиль

7. око

И*

groove
желоб /на литейном

роторе/

8. onpen-sonyu

hot charge
горячий всад

9. opun-nozuru

open nozzle

короткий стакан /для

подачи Me открытой

струей/

10. oshireshon

^ $/>-&/ э У

oscillation

качание /кристаллизатора/

11. oshireshon-maku

oscillation mark

следы качания

/кристаллизатора на заготовке/

12. oshireshonresu-
kyasuchingu
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^i/lx-i/ э У L

ЛгЛ-X^if У У

oscillatio._iess casting
HP без качания

кристаллизатора /в условиях

хорошей смазки стенок/

13. oshireshon-
shinpuku

ti/l/-i/ э УЖ@.

oscillation amplitude
амплитуда качания

14. oshireshon-shuki

^S/lx-S/ э УДЭЯЯ

oscillation period
период качания

15. oshireshon-sochi

oscillation-device

механизм качания

16. oshireshon-teburu

oscillation table

рама качания

17. oshitsuke-

atsuryoku

reduction force

усилие обжатия /в

тянущих роликах/

р

1. paddo

pad
отбойная плита

6. padoru

paddle
рабочая поверхность

литейного валка

3. paipu-buranku

/?47"79У?

pipe blank
трубная заготовка

4. pasu-rain

/<Х?4 У

pass line

технологическая ось

МНЛЗ

5. pauda

powder
шлакообразующая смесь

6. pauda-firumu

powder film
шлаковая прослойка

/между оболочкой заготовки

и кристаллизатором/

7. pauda-kyasutingu

^^f-^r^Xf ^f У/

powder casting
HP с использованием

шлакообразующей смеси

8. pauda-kyuin

powder entrapment
см. oauda-makikomi
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9. pauda-makikomi

mold powder entrapment
затягивание

шлакообразующей смеси

10. pauda-nagarekomiryo

powder consumption rate

расход шлакообразующей

смеси

11. pauda-puru

;<*>/ �т"�л,

powder pool
слой расплавленной

шлакообразующей смеси /на
мениске Me/

12. pauda-rain

powder line

шлаковый пояс /на
погружном стакане/

13. paudaresu-chuzo

powderless casting
HP без шлакообразующей

смеси

14. penjuramu-sendanki

^УУл.7А#Х,№Ш

pendulum shears

маятниковые ножницы

15. pikku-appu

С -у ? 7» у 7"

pick up
поглощение /напр.,
углерода металлом/

16. pinhoru

pinhole
газовый пузырь

17. pojichibu-
sutorippu

^i/f ^ У% ь и /У

positive strip
отставание /скорости
движения

кристаллизатора от скорости

заготовки при его перемещении

вниз/

18. poketto-bu
d?f у ЬЗ;

pocket zone

глуходонный участок в

погружном стакане

19. purazuma-yosha-
hoho

plasma spraying method

плазменный способ

напыления /напр.,
керамической пленки на

стенки кристаллизатора/

20. pure%meruto-
pauda

premelt powder
предварительно
расплавленная шлакообр. смесь

21. puroguresshibu-
anbendingu

7"пУ1/у~/77у/<.Ут4У^

progressive unbending
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прогрессивный разгиб
заготовки

22. puru

-Л,

pool
лунка жидкого Me

23. pusshu-bakku

push back

обратный ход /часть
цикла вытягивания

заготовки в горизонтальной
МНЛЗ для компенсации

растягивающих напряжений/

R
1. RC

rotary caster

роторная МНЛЗ

2. RCC

rotary continuous caster

см. RC

3. RCCM

rotary continuous casting
machine

роторно-ленточная МНЛЗ

4. REZ

ratio of eguiaxed zone

доля равноосных

кристаллов, величина

равноосной зоны

5. RH-OB-FD

RH-oxygen flowing full

dip
циркуляционное вакууми-

рование с продувкой

кислородом под уровень
металла

6. RH-ho

RH&

RH circulating degassing
process
циркуляционное вакууми-

рование

7. RH-OB

RH-oxygen blowing
RH с продувкой
кислородом

8. RH-PB

RH-powder flowing
RH с вдуванием порошков

в вакуум-камеру

9. RH-PI

RH-powder injection
RH с вдуванием порошков

в ковш

10. RIB-CAST

reduction after

intentional bulging casting
отливка заготовок с

обжатием после

принудительного выпучивания

11. raimu-maguneshia-
taikabutsu

lime magnesia refractory
известковопериклазовый
огнеупор /для футеровки
промежуточного ковша/

12. ramudo-ueru

rammed well
набивное гнездо /для
стакана в сталеразливоч-

ном ковше/
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13. ranauto-rora-

teburu

run-out roller table

отводящий рольганг

14. ranningu-kosuto

running costs

эксплуатационные расходы

15. ranryu-boshi

turbulance prevention
предотвращение
завихрения /струи Me из

разливочного стакана/

16. rappu-Kukan

lape zone

зона контакта литейного

ротора с бесконечной

лентой

17. rasen-nozuru

spiral nozzle

разливочный стакан со

спиралеобразным желобом

на внутренней
поверхности

18. raundo biretto

round billet

круглая заготовка

19. reburu-seigyo

level control

регулирование уровня Me

/в кристаллизаторе/

20. redo-gan

I/-К#У
"Lad gan"
"Лэд ган" - машина

горячего торкретирования

ковшей фирмы "Коросаки
ёгё"

21. redoru

I/- K/I/

ladle

разливочный ковш

22. redoru-botomu-

baburingu

ladle botom bubbling
продувка Me в ковше

через днище

23. redoru-chiru

L- МЛ/f &

ladle chill

настыль в ковше

24. redoru-hoisuto-

torori

ladle hoist trolley
подъемник сталеразливоч-
ного ковша

25. redoru-kuren

ladle crane

разливочный кран

26. redoru-nozuru

1/ - К Л, / X &
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стакан разливочного

ковша

27. redoru-rifuto

- К /I, U 7 Ь

ladle lift
подъемник разливочного
ковша

28. redoru-rirainingu

ladle relining
замена футеровки ковша

29. redoru-shiki

ladle bottom

днище разливочного ковша

30. redoru-shuraudo

- К Л, i/л. 9 9 К

lalde shroud

удлиненный стакан,
погружная труба
разливочного ковша

31. redoru-unpanka

- КЛ/Я№#-

ladle transfer car

трансферкар, сталевоз

/тележка для перевозки
ковша из

сталеплавильного отделения в отделение

МНЛЗ/

32. redoru-yumigata-
totte

ladle bail

подвесная скоба

разливочного ковша

33. reikyaku-dokan

coolant conduit
канал охлаждения /в

кристаллизаторе/

34. reikyaku-suifunsha-
sochi

##*%*#№

water cooling spraying
device
устройство спрейерного
охлаждения /в ЗВО/

35. reikyaku-suritto-

tsuki-igata

cooling slits mold

кристаллизатор с

щелевым охлаждением

36. renchu

Ж*

continuous casting
HP

37. renchu-atsuen-

chokusetsuho

CC-direct rolling method

HP -

прямая прокатка

38. renchu-budomari

CC-yield
выход годного при HP

39. renchu-hiritsu

continuous casting
steel ratio
доля HP
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40. renchuki 46. renrenchu

continuous casting
machine /caster/
МНЛЗ

41. renchu-kojo

CCr-yard, CC-plant
отделение МНЛЗ

42. renchu-sokudo

1. casting speed
скорость разливки, м/мин
2. casting rate

весовая скорость

разливки, кг/мин

43. renchu-yado

см. renchu-kojo

44. renchuyo-setsuzoku-
taikabutsu

connecting refractory
for CC

огнеупоры между металло-

приемником и

кристаллизатором /в
горизонтальной МНЛЗ/

45. renga-gentan'i

specific refractories

comsumption
удельный расход

огнеупоров

tap-to-tap casting
HP в режиме плавка на

плавку

47. renrenchu-chajisu

см. renrenkaisu

48. renrenkaisu

tap-to-tap heats

/charges/ number

число плавок в серии

плавка на плавку

49. renren-tsucfimebu

mixed portion
переходной участок

/заготовки/, участок
соединения двух плавок

50. renzoku-chuzo-

chuhen

CC-ingot
непрерывная заготовка

51. renzoku-chuzoki

CC-machine

МНЛЗ

52. renzoku-habahenko

Ж0#ЗЕЖ

CC-inyot width change
изменение ширины

заготовки в процессе HP
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53. renzoku-renzoku-

chuzo

tap-to-tap casting
HP в режиме; плавка на

плавку

54. repushido-oiru

rapeseed oil

сурепное масло /для
смазки участка: оболочка

заготовки - кристаллизатор/

55. reshipuro-nozuru

reciprocate nozzle
шиберный затвор

56. rijekuto-ritsu

V У % 7 Ь $

reject ratio

доля отбраковки

57. rimudo-sotoko

pseudo-rimmed steel
псевдокипящая сталь

58. rimuhoru

U A # - Ф
rimhole

газовый пузырь

59. rinhaku

exfoliation

шелушение /дефект

поверхности заготовки/

60. riniamota-gata-
kakuhan

linear motor type

stirring
ЭМЛ линейного типа

61. rinkabutsu-jokon

*%!№&#
см. rinkabutsusutoriku

62.
rinkabutsusutoriku

phosphide streak

полоска ликвационных

фосфидных включений

63. ripea-mashin

U 17 � V У у

repair machine
машина для ломки и

ремонта футеровки /напр.,
промежуточного ковша/

64. riredoru

reladle

перелив плавки из ковша

в ковш

65. rodo-seru

load cell

тензодатчик, месдоза

66. ro-heddo-renchuki

low head caster

МНЛЗ малой высоты
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67. rongu-nozuru

long nozzle

удлиненный стакан,

погружная труба
/разливочного ковша/

68. rora-epuron

roller apron
роликовая проводка

69. rora-segumento

roller segment
роликовый сегмент

70. roru-araimento

roll alignment
настройка роликовых
сегментов

71. rorugun

roll segment
роликовый сегмент

72. roru-gyappu

a-/l/f ^ -у 7"

roll gap
раствор роликов

73. roru-hando

roll reaction

реакция роликов

74. roru-kankaku

roll gap
раствор роликов

75. roru-magari

roll bending
прогиб ролика

76. roru-pitchi

0-/I/U у f

roll pitch
шаг роликов

77. rgru-settei-
kobai

roll slope
угол наклона линии

расположения роликов к

технологической ОСИ МНЛЗ

78. roru-tawami

roll bending
прогиб ролика

79. rotarigata-

denjikakuhan-
sochi

rotary type
electromagnetic stirrer

устройство ЭМП с

вращающимся магнитным полем

80. rotari-gata-
renchuki

rotary CC-machine

роторная МНЛЗ

/содержащая литейный ротор с же-
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любом и поджатую к нему

бесконечную ленту или два

встречно вращающихся
литейных ротора/

81. rotari-nozuru

rotary nozzle

скользящий затвор

поворотного типа

82. ryosaidodamu-
igata

two sides dum mold

двухстеночный

кристаллизатор конвейерной МНЛЗ

83. ryosan-renchuki

mmmasm
commercial CC-machine
промышленная МНЛЗ

84. ryujo-pauda

granular powder
гранулированная шлакооб-

разующая смесь

85. ryukai-kurakkingu

grain-boundary cracking
растрескивание по

границе зерна

86. ryukai-zeika

grain boundary
embrittlment
охрупчивание по

границе зерна

87. ryunai-kyodo

mm#m

transcrystalline
strength
внутрикристаллическая

прочность

s

1. S-

secondary cooling zone

3B0

2. S-kakuhan

S*#

S-stirring
ЭМП в 3B0

3. SDB

semidog bone

балочная полузаготовка

4. S-EMS

secondary cooling zone-

electromagnetic
stirring
ЭМП в 3B0

5. SH

super heat

перегрев /жидкого Me в

промежуточном ковше/

6. Si-kirudo-ko

Si 4/1/К*

Si-killed steel
сталь, раскисленная

кремнием

7. SL

slag line

шлаковый пояс /в
кристаллизаторе или

промежуточном ковше/
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8. SLH

super low head /caster/
МНЛЗ особо малой высоты

9. SM

scarfing machine
машина /огневой/ зачистки

10. SN

sliding nozzle
скользящий затвор

11. SN kaiko-hi

SN№?LJt
sliding nozzle opening
ratio

степень открытия

скользящего затвора

12. SPS

short pitch split roll
разрезной ролик с

частыми опорами

13. sabumajido-nozuru

submerged nozzle
погружной стакан

14. saichohen

small cross-section

billet

заготовка малого сечения

15. saido-kakuhan

restirring
повторное ЭМП /для
предотвращения осевой

пористости/

16. saika

slagging
скачивание шлака

17. saikanetsu

МП#
reheating
повторный нагрев /корки
заготовки за счет тепла

жидкой сердцевины/

18. sain-oshireshon

sine oscillation
синусоидальное качание

/кристаллизатора/

19. sain-shindo

94 У#Й

см. sain-oshireshon

20. saishugyoko-iki

end solidification zone

зона окончания

затвердевания

21. sando-burasuto

9У МУ^Х Ь

sand blast

пескоструйная зачистка

22. sanjigen-mojo-
kozo-taikabutsu

three-dimenshional
network structure

refractory
огнеупор с трехмерной
сетчатой структурой

/напр., для
изготовления перегородок в

промежуточном ковше/

8-1
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23. sanjigen-tepatsuki-
igata

three-dimensional taper
mold

кристаллизатор с

трехмерной конусностью

24. sanka-kaizaibutsu

oxide inclusion

оксидные включения

25. sanrenshiki-

renchuki

three strands CC-machine

трехручьевая МНЛЗ

26. sansoshiki-

suradingu-nozuru

three plates type sliding
nozzle

трехплитовый скользящий

затвор

27. sapoto-roru

^df- Ь О �&

support roll

опорный ролик

28. sarufa-purinto

^"/1/7 7 7"U У Ь

sulphur print
серный отпечаток,
отпечаток по Бауману

29. segumento-kokan

t/ХУ Ь3с№

segment exchange

замена роликового

сегмента

30. seido-roru

brake roll

тормозной ролик /на
горизонтальном участке
МНЛЗ для поджатия

заготовки, в отличие от

тянущих на криволинейном
участке/

31. seihenseki

Е{#№

positive segregation
положительная ликвация

32. seijiba-tsuden
hoshiki-
denjikakuhanho

conductive
electromagnetic stirring with
magnetostatic field
кондуктивное ЭПМ с маг-

нитостатическим полем

33. seisei-yado

dressing yard, conditio*

ning yard /shop/
участок зачистки

/заготовок/

34. seki

dam, weir
перегородка /в
промежуточном ковше/

35. semikirudoko
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semikilled steel

полуспокойная сталь

36. senjo-kabichi

linear cavity
линейчатая полость

37. senjo-henseki

linear /banded/
segregation
полосчатая ликвация

38. senjo-kizu

streak

полосчатые трещины

/вследствие пузырей в

поверхностных слоях/

39. senta-henseki

center segregation
центральная ликвация

40. sentan-kuroppu

top crop
головная обрезь

/непрерывной заготовки/

41. senta-poroshichi

center porosity
центральная пористость

42. seramikku-yoshaso

sprayed ceramic lay
напыленный керамический
слой /напр., на стенке

кристаллизатора/

8-2

43. setchaku-ryoku

adhesion strength
адгезионная прочность

44. setsudan-basho

cutting station
участок резки

/заготовок/

45. setsudanki

cutting machine

машина /газовой/ резки

46. setsudan-shiro

9№ft

cutting width

ширина пореза

47. shashutsu-nozuru

injection nozzle

выпускной стакан

/валковой МНЛЗ/

48. sheburonjo-

_
kurakku

&/%У0У%^ ? у?

chevron crack

шевронообразная трещина

49. sheru

shell

оболочка /заготовки/

50. sheru-hadan
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break out

прорыв Me

51. shiji-roru

support roll

опорный ролик

52. shiki

&#

bottom

днище /ковша или

промежуточного ковша/

53. shikiribu

boundary zone

переходной участок /в
заготовке между двумя

плавками из разных марок

сталей/

54. shikiri-morudo

twin mold

кристаллизатор с

разделительной стенкой

55. shimagata-
henseki

banding segregation
полосчатая ликвация

56. shinbu-chusu

deep blowhole
глубокая раковина

57. shinchireshon-

kaunta

scintillation counter

сцинтилляционный датчик

/разновидность
/-датчика для измерения

уровня Me в кристаллизаторе/

58. shindo-haba

##№

oscillation amplitude
амплитуда качания

/кристаллизатора/

59. shindo-sochi

oscillation device
механизм качания

/кристаллизатора/

60. shindo-teburu

oscillation table
рама качания

61. shinku%datsu-
gasu-ho

degassing process
процесс вакуумирования

62. shinkuka

degassing
дегазация

63. shinku-yakin

Жё%ё

vacuum metallurgy
вакуумная металлургия

/напр., вакуумирование/

64. shinseki-

netsudentsui
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immersion thermocouple
погружная термопара

65. shinseki-nozuru

submerged nozzle

погружной стакан

66. shinshi-nozuru

см. shinseki-nozuru

67. shinzai-igurumi-
renchuho

###<'&*##&

CC-process for clad

billet

непрерывная отливка

плакированной заготовки с

покрытием ее плакирующим
Me в кристаллизаторе

68. shirudo-tandisshu

sealed tundish

закрытый промеж, ковш

69. shito-burokku

seating block

гнездовой кирпич

70. shitsuryo-ryuryo

mass flow

массовый расход Me

71. shiyozumi-renga

used brick

отработанный кирпич

72. shoberu

shovel

желоб

73. shochaku

m#

sticking
пригорание /оболочки
заготовки к

кристаллизатору/

74. shokei-raundo

small diameter round

круглая заготовка

малого диаметра

75. shoketsu-pauda

sintering powder
спеченный слой шлакооб-

разующей смеси /над

расплавленным слоем/

76. shoki-gyoko

initial solidification

начальный период
кристаллизации

77. shomen-ware

surface crack

поверхностная трещина

78. shoteicho
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exact length, specific
cut length
мерная длина

/порезанных заготовок/

79. shudoban

moving plate
подвижная плита

/шиберного затвора/

80. shudoshiki-nozuru

sliding nozzle

скользящий затвор

81. shu-puretto

shoe plate
опорная плита /под
кристаллизатором/

82. shuraudo

shroud
разливочный стакан

83. shushukuko

4K№?L

shrink hole
усадочная раковина

8. shushuku-ware

shrinkage crack

усадочная трещина

85. shutto-ko

taphole
сливное /выпускное/
отверстие /напр., ковша/

86. soko

crude steel
рядовая сталь

87. soko nagare

bottom flows

донные потоки /у днища

промковша/

88. sokutei-roru

measuring roll
мерительный ролик

89. sororu-ho

twin roll casting
HP в два валка

90. sororu-shiki-

renchuki

twin roll type caster

двухвалковая МНЛЗ

/содержащая два гладких

валка, вращающихся

навстречу друг другу/

91. soshiki-ishitsu

structure heterogeneity
структурная
неоднородность

92. sotogawa-bureku-
ringu

outside break ring
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наружное отсечное кольцо

/в горизонтальной МНЛЗ/

93. suchikkingu

X f у 4г У У

sticking
пригорание /оболочки
заготовки к кристаллизатору/

94. suchikkingu-
bureku-auto

sticking break out

прорыв Me из-за пригора-
ния /оболочки заготовки

к кристаллизатору/

95. suiagekan

snorkel
патрубок установки ва-

куумирования

96. suichgkugata-
renchuki

vertical CC-machine

вертикальная МНЛЗ

97. suichoku-kabirinia-

renchuki

vertical curvilinear CC;
vertical bending CC

вертикальн. МНЛЗ с

изгибом

98. suichoku-tadan-

magegata-renchuki

vertical multipoint
bending CC-machine

вертикальная МНЛЗ с

изгибом заготовки в

нескольких точках

99. suihei-renchuki

horizontal CC-machine

горизонтальная МНЛЗ

100. suikomi-paipu

suction pipe
всасывающий патрубок
/в установке вакууми-

рования/

101. suingu-tawa
X^f У/f 9-

swing tower

поворотный сталеразли-

вочный стенд

102. suirei-doramu

water cooling drum
водоохлаждаемый ротор

/роторный МНЛЗ/

103. sukamu

scum

окалина, корка

104. sukeagata-
nozuru

square nozzle

разливочный стакан

/квадратного сечения/

105. sukeru-jaketto
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scale jacket
корка, окалина

106. sukeru-pitto

scale pit
отстойник для окалины

107. sukeru-rosu

scale losses

потери на окалину

108. sukin-horu

skin hole

подкорковый газовый

пузырь

109. sunakami

slaq pitch
шлаковина

/поверхностный дефект/

110. supahito

superheat
перегрев Me /в
промежуточном ковше/

111. supotto-henseki

Х^ у ЬЖ#

spot segregation
местная ликвация

112. supure-kGringu

spray cooling
струйное охлаждение /в
ЗВО/

113. supure-nozuru-
chippu

spray nozzle chip
наконечник охлаждающей

форсунки

114. supure-reikyaku

spray cooling
спрейерное охлаждение

115. supuritto

XT" U у Ь

splitting
продольная резка
/заготовок/

116. surabu-burumu-

hen'yo-renchuki

multipurpose CC-machine
многоцелевая МНЛЗ

117. surabu-igata

slab mold
слябовый кристаллизатор

118. suragu-bako

slag box
шлаковня

119. suragu-bea

slag bear
отложение /на стенках

кристаллизатора/

120. suragu-
burochingu



%9/УоvfУ/ Х94 f 4 У/УХ/1/

slag blotting
просачивание шлака /в
футеровку/

121. suragu-katto

slag cut

отсечка шлака

122. suragu-pauda

slag powder
шлакообразующая смесь

23. suragu-rain

slag line
шлаковый пояс /напр., на

погружном стакане/

124. suragu-rimu

Л 9 У U А

slag rim
гарнисаж /между
оболочкой заготовки и стенкой

кристаллизатора/

125. suragu-seki

Х9У%

slag weir

шлаковая перегородка /в

промежуточном ковше/

126. suridingu-geto

%9^f f ^f У/У-Ь

sliding gate
см. suraidingu-nozuru

127. suraidingu-
nozuru

sliding nozzle
скользящий затвор

128. suraido-barubu

slide valve

см. suradinqu-nozuru

129. suraisu

slice

тонкий срез образца для

анализа

130. suriba

sliver

плена

131. suribu-renaa

л U - 7 lx У #

sleeve brick

катушка стопора /для
защиты стержня стопора/

132. suribu-roru

X U - 7 О - /I/

sleeve roll

бандажированный ролик

133. suringa masu

XU У#?Л

slinger mass

набивная масса

134. surippu

XU у У

slip
проскальзывание
/заготовки в роликах МНЛЗ/
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135. suritto-nozuru

% U у Ь /ХД/

slit nozzle

разливочный стакан с

щелями /для продувки

аргоном/

136. surottojo-nozuru

ХП у Ь#/ХЛ,

slot shaped nozzle
стакан.с щелевидным

отверстием /для отливки

тонкой ленты на

валковой МНЛЗ/

137. suta-kurakku

% f - ? 7 У ?

star crack

звездообразная трещина

138. sutoppa-heddo

stopper head
пробка стопора

139. sutopga-hoshiki-
renchu

% ь у/?-#аш#

stopper method casting
стопорная разливка

140. sutopa-renga

% Ь 'y;f-#5

stopper brick

огнеупорное изделие для
стопора

141. sutoppa-shinbo

% ь у/<-%;#

stopper rod

стержень стопора

142. sutoraiku-paddo
л ь 9 4 ? ;t у м

strike pad
отбойная плита

143. sutorando

% Ь9У К

strand
1. ручей МНЛЗ;2.
заготовка

144. sutoreto-morudo

XH/-bt-)LK

straight mold

вертикальный

кристаллизатор

145. sutoretona

XHx-bi--

straightener

правильная машина

146. sutorimu-

sentoringu-sochi

stream centering device
устройство
центрирования струи Me,
заливаемого в кристаллизатор

147. suturoku

stroke

амплитуда качания

т

1. Т gata-tandisshu

T32f Ут 4 у^а

T-shaped tundish
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Т-образный промежуточный
ковш

2. ТС

1. thermocouple
термопара

2. total carbon

общее содержание углерода

3. TD

tundish

промежуточный ковш

4. TD-hita

TD b-f -

TD heater

нагреватель для

промежуточного ковша

5. TD saikuru

Т D <M f Л,

tundish cycle
время оборота

промежуточного ковша

6. Т. Fe

total Fe

общее содержание железа

7. TR renchuki

TRmmm
tube round CC-machine

МНЛЗ для отливки трубных
заготовок

8. TSC

thin slab casting
отливка тонких слябов

9. tadan-kakuhan

combined stirring
комбинированное ЭМП

/напр., на уровне

кристаллизатора и в ЗВО/

10. tadanka-tanpen-

tepa-morudo

multitaper mold
кристаллизатор с

переменной конусностью

11. tai-ramerachia-

ko

lamellar-tear resistant

steel

сталь, стойкая к

поверхностному растрескиванию

12. tai-sawa-ko

sour-resistant steel

сталь, стойкая к

сернистым соединениям

13. taishokusei

mats

slacr resistance
стойкость к шлаковой

коррозии

14. taisuporinausei

spalling resistance
стойкость к

растрескиванию /огнеупорных
материалов/

15. taiyakitsukisei.

sticking resistance
стойкость к пригоранию

/поверхности
кристаллизатора, напр., за счет

напыления керамической

пленки/
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16. tajo-renchuki

multi-purpose caster

многоцелевая МНЛЗ

17. takiko-taikabutsu

porous refractory
пористый огнеупор

18. tako-nozuru

multihole nozzle

погружной стакан с

несколькими отверстиями

19. takoritsu

#:%$

porosity
пористость /огнеупоров/

20. tanazuri

№89

hanging
зависание /заготовки в

кристаллизаторе/

21. tandemu-igata

tandem mold
тандемный
кристаллизатор /в горизонтальной
МНЛЗ/

22. tandemu-suihei-
renchuki

?УтA*fШ#й

tandem horizontal CC-ma-
chine
тандемная горизонтальн.

МНЛЗ /с двусторонним

вытягиванием заготовки/

23. tandisshu

tundish
промежуточный ковш

24. tandisshu-heddo

f >f 4 УУа./\у К

tandish head
высота столба Me в

промежуточном ковше

25. tandisshu-ka

^Ут < yi/a*-

tandish car

тележка промежуточного
ковша

26. tandisshu-kaba

f У f ^f 'УУл.*Х

tundish cover

крышка промежуточного
ковша

27. tandisshu-kokan

^Ут ^f у уаЗЕ*

tundish exchange
замена промежуточного
ковша

28. tandisshu-nozuru

^Ут < у ул.УХ/1,

tundish nozzle

разливочный стакан

промежуточного ковша

29. tandisshu-senkai-

sochi

?yf 4 у^л.*0тж

tundish turner
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механизм поворота

промежуточного ковша

30. tandisshu-shiki

tundish-bottom

днище промежуточного
ковша

31. tandisshu-

shuraudo

f Ут 4 yz/a>\%97K

tundish shroud

погружной стакан

32. tandoku-kakuhan

one stage stirring
одноступенчатое ЭМП

33. tangan

f У#У

Tangan
"Танган"-полностью
автоматизированная машина

для торкретирования

промежуточных ковшей

34. tan'i-chuhen

unit billet

порезанная заготовка

35. tan'ichi-hoko-

gyoko

unidirectional
solidification

направленная
кристаллизация

36. tan'ichi-reba-
oshireshon

mono lever oscillation

однорычажное качание

37. tanjaku-gata-
damiba

short type dummy bar

короткая затравка

38. tunju

$Ш

weight per meter

масса погонного метра

/заготовки/

39. tanmen

ШШ

narrow side

1. узкая грань заготовки

2. узкая стенка

кристаллизатора

40. tan-oba-jikan

turn over time

период оборота /напр.,

разливочных ковшей/

41. tanpen
»Ш

narrow side

1. узкая грань заготовки

2. узкая стенка

кристаллизатора

42. tanpenbu-tateware

штатам fi
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short side longitudinal
crack

продольная трещина по

узкой грани заготовки

43. tanpen-ido

narrow plate moving
перемещение узких

стенок кристаллизатора

44. tanroru-ho

single roll method
HP на одновалковой МНЛЗ

45. tanshoki

mm*

flaw detector

дефектоскоп

46. tanteburu

turn table

поворотный стенд МНЛЗ

47. tarenchu

tap-to-tap casting
HP сериями плавка на

плавку

48. tarenki

multistrand CC-machine

многоручьевая МНЛЗ

49. taretto

turret

поворотный стенд МНЛЗ

50. taru-ganshin

tar impregnation
пропитка смолой

/огнеупорных изделий/

51. tasu-chuhen-
renchuki

multipurpose CC-machine
многоцелевая МНЛЗ

52. tategata-renchuki

vertical type CC-machine

вертикальная МНЛЗ

53. tategata-sukeru-
bureka

vertical scale breaker

вертикальный окалиноло-

матель

54. tategata-wankyoku-
shiki-renchuki

vertical with bending

type CC-machine

вертикальная МНЛЗ с

изгибом

55. taten-kyosei

multipoint-straightening
прогрессивный разгиб

56. taten^kyosei-
renchuki



multipoint unbending
caster

МНЛЗ с прогрессивным

разгибом

57. taten-mage

multipoint bending
прогрессивный изгиб

58. tatenmage-
renchuki

multipoint bending caster

МНЛЗ с прогрессивным
изгибом

59. tate-sakeme

см. tate-ware

60. tate-ware

longitudinal crack

продольная трещина

61. teijaku

exact length, specific
cut length
мерная длина /при
порезке непрерывнолитых

заготовок/

62. teijobu

regular period zone

участок заготовки,

отлитый в стабильный период

разливки

63. teireritsu

ФАЙЛ

scarfing /conditioning/
ratio

доля зачищенных
заготовок

64. tesseiatsu

ferrostatic pressure
ферростатическое
давление

65. tochi

torch
газовый резак

66. tojikusho-kaku

#*&#

nucleus of equiaxed
crystals
зародыши равноосных

кристаллов

67. tojukusho-ritsu

ratio of equiaxed zone

1. доля равноосных
кристаллов; 2. величина

равноосной зоны

68. tojikusho-ryudo

equiaxed crystals size

размер равноосных

кристаллов

69. tokkitsuki-roru

projection roll
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рифленный ролик /для
деформационной обработки/

70. toppu-puretto

Ь у 7" 7"!/- Ь

top plate
верхняя плита /трехплито-
вого скользящего затвора/

71. torafu

Ь97

trough
литейный желоб для

подачи Me

72. torakku-taimu

track time

продолжительность

транспортировки

73. toransufa

Ь 9УХ7 7" �

transfer

шлеппер

74. toresa

Ь Ix-yf�

tracer

индикатор, трассер

75. toresa-furakkusu

Ь L/-^-7 7 у f X

tracer flux

меченный флюс-трассер

/для изучения шлакообра-

зующей смеси/

76. toresu-genso

М/-Х7СЖ

trace element

следы элемента

77. toribe

Ж*
ladle
разливочный ковш

78. toribedai

ladle stand

стенд для ковшей

79. tgribe-kirikae-
sochi

rotating ladle turret

поворотный сталеразли-
вочный стенд

80. toribe-seiren

ladle refining
ковшевое рафинирование

81. toribe-shuri-yado

ladle repair yard
участок ремонта ковшей

82. toshutsuguchi

outlet hole

выходной канал

/погружного стакана/

83. toshutsuguchi-
kakudo

outlet angle
угол выхода канала

/погружного стакана/



84. tsuden-kakuhan

conductive stirring
кондуктивное ЭМП

85. tsugimebu

шва

joint zone

переходной участок /на
стыке двух плавок, напр.,

разных м&рок сталей/

86. tsuin-beruto-CC

двухленточная МНЛЗ

87. tsuin-burumu

twin bloom

двойные блюмы
/отливаемые в одном ручье/

88. tsuin-doramu-ho

'У^ У М9А&

twin drum method
двухроторная HP

89. tsuin-hito

У 4 У b - Ь

twin heat
сдвоенная плавка

90. tsuin-kyasuto

*V^f У4г^% Ь

twin cast

отливка двух заготовок

в одном ручье

91. tsuin-morudo

7^f У^-Л/К

twin mold
сдвоенный кристаллизатор

92. tsumari

occlusion, clogging
зарастание /разливочного
стакана/

93. tsume

щ

nail, hook
ногтевидная трещина /в
следах качания/

94. tsu-nozurushiki-
tandisshu

2 УХ/l/^f Ут ^ у i/%

two nozzles tundish

промежуточный ковш с

2-мя разливочными

стаканами

95. tsuri-ware

hanger crack
трещ#на зависания

96. tsutsujo-morudo

cylindrical mold

цилиндрический

кристаллизатор

и

1. UBP

unbendiq point
точка разгиба

2. UCM

ultrasonic contact meter
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ультразвуковой контактный

датчик /для дефектоскопии
заготовок/

3. UDS

unidirectional
solidification

направленная
кристаллизация

4. UST
ultrasonic test
УЗ-испытания

5. USV
ultrasonic vibration

УЗ-вибрация
/кристаллизатора для снижения

трения между

кристаллизатором и заготовкой/

6. uchicrawa-bureku-
ringu

inside break ring
внутреннее отсечное

кольцо /деталь
горизонтальной МНЛЗ для отливки

полых заготовок/

7. uejjido-chuhen

wedged billet
трапецеидальная
заготовка

8. ueru-burokku

9 % Л/ 7 о у 7

well block

гнездовой кирпич /для
разливочных стаканов/

9. uittonesu-maku

witness mark

следы вытягивания /на
заготовках, отлитых на

горизонтальной МНЛЗ/

10. unpan-teburu

ЖЖт-УЛ,

trailer table

транспортный рольганг

11. uokingu-ba

walking bar
шагающая балка

12. usu-chuhen

thin billet

тонкая заготовка

13. usuniku-igata

thin-walled mold
тонкостенный

кристаллизатор

14. usuniku-

kinzokutai

ЖЙАЖ#

thin metal strip
тонкая полоса

15. usuobi

thin band

тонкая лента

16. usu-surabu

thin slab

тонкий сляб
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17. uwa-nozuru

top nozzle
верхний стакан

/скользящего затвора/

18. uzu-denryu-
kenshutsuki

eddy current detector

токовихрёвой датчик

1. для определения

уровня Me в кристаллизаторе

2. для дефектоскопии

заготовок

V

1. V gyakujo

Л -segregation
Л -образная ликвация

2. V hoho

V#8=

V process
процесс по схеме: конвер-

тер-вакууматор-МНЛЗ-ка-
либровочный стан -

прокатный стан

3. V johenseki

V-segregation
V-образная ликвация

4. VAD

vacuum arc degassino
вакуумирование /в ковше

с электродуговым

подогревом/

5. VAR

vacuum arc remelting

вакуумный дуговой
переплав

6. VB

vertical with bending

/CC-machine/
вертикальная МНЛЗ с

изгибом

7. VIR

vacuum induction

refining

рафинирование в

вакуумной индукционной печи

8. VOD

vacuum oxygen decarbu-

rization

обезуглероживание

продувкой кислородом в

вакууме

w
1. W aata-kureta

W-shaped crater

W-образная нижняя часть

лунки /дефект,
увеличивающий осевую ликвацию/

2. WB

white band

белая полоса

/отрицательная ликвация/

3. waido-anguru-
nozuru

wide angle nozzle

широкоугольная
форсунка вторичн. охлаждения/
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4. wani-hada Y

alligator skin

"апельсиновая" корка

/дефект поверхности/

5. wankyokubu

curved zone

криволинейная зона МНЛЗ

6. wankyoku-gata-
renchuki

curved type CC-machine;
bow type CC-machine
криволинейная МНЛЗ

7. wankyoku-igata

curved mold
криволинейный
кристаллизатор

8. warekizu

crack

трещина

9. warekizu-atchaku

healing of cracks

заваривание трещин с

помощью малого обжатия

/в МНЛЗ/

10. warenagasa-ritsu

crack length ratio
коэф. длины трещин

1. Y jigata TD

УФШТ0

Y-shaped tundish
Y-образный
промежуточный ковш /в отличие от

Т-образного/

2. yobi-redoru
Ф#к- МЛ/

reserve ladle

резервный ковш

3. yochi

Ф%

forecasting
прогнозирование
/прорывов Me/

4. yoko-fure

transverse beats

поперечное биение /крис
таллиэатора/

5. yokogata-renchuki

horizontal CC-machine
горизонтальная МНЛЗ

6. yoko-kiretsu

cross crack

поперечная трещина

7. yokoryu

liquid steel flow
поток жидкой стали
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8. yoko-seiatsu

ferrostatic pressure
ферростатическое давление

9. yoko-ware

transverse crack

поперечная трещина

10. yonrenshiki-
renchuki

важней»

four strands CC-machine

четырехручьевая МНЛЗ

11. yosaku

ami

flame scarfing
огневая зачистка

12. yosha-himaku

sprayed film
напыленная пленка /напр.,
на стенки кристаллизатора/

13. yosha-hoshu

flame-gunning
факельное торкретирование

14. yoson

Ж*

corrosion

коррозия /огнеупоров под

воздействием шлака и Me/

15. yoto

8#

10-3

metal bath
ванна расплавленного Me

16. yoto-hojiro

holding furnace

печь-миксер /для
выдержки Me/

17. yoto-hoji-toribe

№##№#%#

holding ladle

ковш для выдержки Me

18. yotomen

meniscus

мениск, зеркало Me в

кристаллизаторе

19. yoyu-keikaiseki

fused wollastonite

плавленый волластонит

20. yoyu-pauda

molten powder
расплавленная шлакообра-

зующая смесь

21. yoyushin
ЖШ#

molten core

жидкая сердцевина

/заготовки/

22. yoyu-shirika-
imajon-nozuru

fused silica immersion

nozzle



погружной стакан из

плавленого кварца

23. yuatsu-sha

hydraulic shears
гидравлические ножницы

24. yudamari

rotary mold
кристаллизатор роторной
МНЛЗ

25. yudame

(receiver
приемная камера
/промежуточного ковша/

26. yudo-denji-
kakuhan

induction electromagnetic
stirring
индуктивное ЭМП

27. yudokanetsu-
kizukenshutsu-
sochi

induction heating flaw
detector
дефектоскоп с

использованием индуктивн.

нагрева поверхности заготовки

28. yujiwa

act»

casting lap
складка на заготовке

29. yumen

meniscus

мениск, зеркало Me /в
кристаллизаторе/

30. yumen-boiru

surface boiling
кипение поверхности

/при продувке аргоном/

31. yumen-hendo

bath level fluctuation
колебание уровня Me /в
кристаллизаторе/

32. yumenkei

level meter

уровнемер Me /в

кристаллизаторе/

33. yumen-reberu

meniscus level

уровень Me /в

кристаллизаторе/

34. yumen-reberu-
epkutei-sochi

см. yumenkei

35. yuryu-sensa

it>9

flow sensor

датчик потоков /жидкой
стали/

36. yuzakai
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cold shut

следы вытягивания

1. zanryu-kiho

residual blow holes

остаточные пузыри

2. zan'yoko-ritsu

residual liquid steel

ratio

доля жидкой стали в

заготовке

3. zeika

embrittlement

охрупчивание

ЯПОНСКИЕ СИМВОЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

niju-maru
�

очень хорошо

О таги

A sankaku

X b a t s и

® maru-batsu

хорошо

посредственно

плохо

очень плохо
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Аморфный Me H 58

Амплитуда качания Н 31

Балка, двутавровая I 1

-, широкополочная

-, двутавровая Н 2

Белая полоса Н 76

Бесконечная лента Е 18

Бетон, огнеупорный
глиноземистый А 24

в

Вдувание флюса F 24

Включения, затянутые
К 18

-, оксидные S 24

Внепечная обработка N 27
Волосовина Н 40

Всад, горячий С 22, Н 70

Всплытие НВ, F 13
Вытягивание Н 46

-я, зона Н 47

-я, скорость С 49,
Н 50

-я, шаг Н 49

Гнездо, набивное R 12

д

Двухфазное состояние

К 48

Декер D 32

Дефекты, внутренние N 9

-, наружные К 19

-

поверхности Н 80

Дефекты, пузырчатые В 9

Дефектоскоп К 44

Дефектоскопия, УЗ-элек-

тромагнитная D 35, Е 7

Диагностирование прорыва

Me В 32

Доля брака F 33

времени разливки
С 54

- отбраковки R 56
-

равноосных
кристаллов J 10, R 4

- твердой фазы С 12

Дробеструйная горячая
обработка Н 72

Ж

Желоб литейного ротора

О 7

Заготовка С 29, S 14

-, балочная D 45

-, бездефектная М 58

-, качественная К 40

-, круглая R 18

-, малого сечения

S 14

-, незачищенная А 29

-, непрерывнолитая

R 50

-, плакированная К 79

-, ромбовидная Н 57

-, трубная В 8, С 43,
Р 3

Заготовки, головная часть

С 37

-, грань Н 30
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-, грань вогнутая j 14

-, грань выпуклая F 7,
К 4, К 17, К 68

-, грань широкая С 16,

-, К 50, I 7

Заготовки, зачистка С 35

-, изменение ширины
в процессе HP R 52

-, нестабильный

участок К 57

-, обжатие в МНЛЗ В 33

-, оболочка S 49

-, переходной участок

R 49

-, разгиб С 33, К 96

-, точка изгиба В 7

-, точка разгиба К 10

-, механизм

центрирования С 36

Заготовок, отделение

зачистки В 23

-, резерв В 10

-, склад В 25

Заливина N 28

Зарастание М 32

Зарастание разливочного
стакана Н 27, F 34,
Н 27

Затвор, скользящий S 10

-, шиберный R 55

Затравка D 8

-, гибкая F 27

-, двухсекционная N 24

-, цепного типа К 86

Затравки, ввод D 20

-, ввод сверху D 14

-, головка D 13

-, кантователь D 15

-, качающийся стол

D 12

-, корпус D 9

-, приемник D18

-, расцепление С 16

-, стол D22

-, устройство хранения
D 11

-, хвостовая часть

D 10

-, шарнирная цепь

Н 53

-, шарнирный желоб

С 27

-, яма D 17

Затягивание шлакообра-

зующей смеси Р 9

Зачистка горячих

заготовок Н 74

-, огневая р 28

-, пескоструйная
S 21

ЗВО N 25, S 1

Зона, двухфазная М 29
- окончания

затвердевания S 20

- отрицательной
ликвации F 12

- разгиба К 97

И

Инготизм I 23

Испытание, горячее Н 71

-, холодное К 62

Истирание,

неравномерное Н 32

К

Камера, разливочная
С 51

-, томильная К 43

Качание,
несинусоидальное Н 55

-, синусоидальное

S 18

Качания, амплитуда О 13

-, механизм О 15,
S 59

-, период О 14

-, рама О 16
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Качества, оценка I 2
Качество внутренней

структуры заготовки

С 34

Кирпич, гнездовой N36

Кластер А 23
Клеймитель К 49
Клин для валковой МНЛЗ

Н 16

Ковш, аварийный Е 17

-, промежуточный Т 3

-, разливочный I 22,
Т 77

Композитный дюбель р!7
Композитных дюбелей,

пистолет В 41

Конвейерной ленты,
элемент К 92

Корка S ЮЗ

Коэффициент уширения Н 8

Кристалл столбчатый С 39

Кристаллизатор 110

-, блочный В 37

-, вертикальный S144

-, гильзовый С 28,
К 23

-, двухстеночный

конвейерной МНЛЗ R 83

-, криволинейный К 4

-, подвижный с

изменяемой шириной Н 11

-, сборный К 76

-, с переменной
конусностью Т 10

-, с пленочным

покрытием Н 52

-, с пружинным
креплением В 14

-, с разделительной
стенкой S54

-, с синхронно

перемещающимися стенками

М 60

-, с трехмерной

конусностью S23

-, тандемный /в
горизонтальной МНЛЗ/
Т 21

-, толстостенный

А 27

Кристаллизатора,

амплитуда качания

I 15

-, изменение ширины

Н 9

-, качание

0 4

-, конусность I 17

-, опорная плита

В 11

-, плита Н 30

-, полость I 12

-, рама М 52

-, частота качания

1 16

-, широкая стенка

С 16

Кристаллизация,
направленная Н 68

Кристаллизации,
начальный период S 76

-, постоянная G 16

-, скорость G 15

-, фронт G 8

Л

Лента, бесконечная М 61

Ликвации, выравнивание
Н 34

-, степень Н 35

Ликвационное пятно Н 38

Ликвационные
образования Н 36

Ликвация, Л-образная
В 7, V 1

-, местная S 111

-, осевая J б

-, отрицательная

F 11
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-, положительная S 31

-, полосчатая В 13

-, пятнистая Н 22

-, строчечная J 12

-, центральная С 46

-, V-образная V 3
Литейный трак

/конвейерной МНЛЗ/ М 55
Лунки, глубина Е 24

-, конец Е 1

м

Макровключения О 5

Макрополосы М 20

Макропустоты,
подкорковые J 4

Масса плавки Н 63

-, мерной заготовки

В 26

Мерная длина g 78
Механизм качания М 51

Микрокристаллический
Me В 21

Микроликвация В 27,
М 37

МНЛЗ /машина
непрерывного литья заготовок/
С 3, К 91, R 40

-, блюмовая В 2

-, вертикальная Т 52,

S 96

-, вертикальная с

изгибом Т 54, s 97

-, горизонтальная

Y 5, Н 4, g 99

-, горизонтальная

тандемная Т 22

-, двухвалковая g 90

-, двухленточная Т 86

-, двухручьевая

-, конвейерная М 56

-, криволинейная К 27

-, криволинейная
особо малой высоты Е 4

-, ленточная 3 20
- малой высоты R 66

-, многоручьевая

М 27
- многоцелевая S 11

-, одноручьевая I 8
- особо малой

высоты Е 16, g 8

-, полупромышленная

J 5

-, промежуточная

площадка С 41

-, промышленная
R 83

-, роторная R 1

-, роторно-ленточная
В 19, R 3

-, сортовая В 24

-, с подвижным

кристаллизатором I 9

-, трехручьевая S 25

-, четырехручьевая
Y 10

н

Нагрев, повторный g 17

Напыление,
газопламенное К 10

Настройка роликовых

секций R 70

Настыль J 3

Нестабильной разливки,

период Н 60

Нестабильный участок
заготовки Н 59

HP С 3, R 36
- без качания О 12
- в два валка S 89

-, высокоскоростная
К 66

-, горизонтальная
Н 4

_ _
- на одновалковой
МНЛЗ К 33, Т 44
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-

при высокочастотном

качании С 21
- с высокой частотой

качания Н 14

- с обжатием в ручье

I 26
- с особо низким

расходом воды о 48

- с поперечным

обжатием А 10
- с продольным поджа-

тием заготовки С 7,
К 58

со сверхвысокой

частотой качания С 15
- способом "Хорикаст"

Н 5

HP -прямая прокатка

С 5, R 37

О

Обжатие, деформационное
Н 64

-, легкое /в МНЛЗ/
К 37

Обжатие, усилие О 17

�

Оболочка,закристаллизовавшаяся G 9

Обработка, дробеструйная

горячая Н 7

Обратный ход /в
горизонтальной МНЛЗ/ Р 23

Обрезь I 24

Обслуживание Н 77

Огневой зачистки, машина

S 9

Огнеупор, глиноземо-

графитовый А 22

-, глиноземоуглеро-

дистый А 21

-, теплоизоляционный

D 28

Окалина К 85, S 103

-, чешуйчатая р 10

Окалиноломатель, гори^

зонтальный Н б

Опережение N 1

Опережения, степень

N 2

Опора, плоская F 37

Отбойная плита I 25,

S 142

Отделение МНЛЗ R41

Отложение Р 17
- в разливочном ста

кане Н 28
- на

кристаллизаторе В 18

Отсечное кольцо В 34

-, наружное s 92

Отставание Р 17

Охлаждающая решетка
К 82

-, плита К 83

Охлаждение, водовоздуш-
ное К 41

-, воздушное мягкое

J 13

-, жесткое К 41

-, мягкое F8, J 2,
К 25

-, первичное I 7

- плоскоструйными
форсунками F 26

-, струйное S 112

-, циркуляционное

Л6
Охрупчивание по

границе зерна R 86

п

Панель,
теплоизоляционная В 28

Перегородка /в

промежуточном ковше/ В 34

Перегрев Me S 5

Переохлаждение А 14

Питатель р 9
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Плавка Н 6

Плавка на плавку R 46

Плена S 130

Плита, неподвижная

/скользящего
затвора/ К 67

-, подвижная К 6

-, отбойная Р 1

Площадка, разливочная

С 57

Поверхностный слой Н 78

Поверхность, грубая Н 12

Поглощение Р 15

Погружная труба R 30

Подача Me С 44

Подкат А 7

Подогрев, дуговой А 7

Подогреватель узких
граней заготовки Е 12

Полузаготовка,
балочная S 3

Пористость,
центральная С 48

Правильная машина S 145

Правка К 96

Правки, усилие К 10

Пригорание оболочки

S 73

Прогнозирование

прорыва Me Y 3, В 5

Продувка жидкого Me A 8

Прокатка без зачистки

М 64

-, прямая D 4

с горячим всадом

Н 73

Прорывов, частота

возникновения В 4

Проскальзывание в

роликах S 134

Пузырь, газовый В 36

-, подкорковый Н 43

-, сотовый К 24

Пустоты N 10

р

Равноосной зоны,
величина Е 9

Радиус кривизны МНЛЗ

К 93

Разгиб двухточечный
N 33

-, одноточечный I 30

-, прогрессивный
Т 55, Р 21

Разгиба, деформация
К 98

-, зона А 13

-, напряжение К 99

Разливка К 88

-, безокислительная

М 59

Разливка,
бесстопорная N 34

-, полунепрерывная
Н 19

Разливки, скорость I 20

Разливочная площадка
I 19

Раковина N 10

-, осевая С 47

-, усадочная Н 44

Растрескивание футеровки,

структурное К 72

Рафинирование N 27

Регулирование уровня Me

в кристаллизаторе
М 49

Резак К 35

Резка К 36

-, на мерные длины
I 29

-, продольная S 115

Ремонт, текущий Н 77

Ролик, бандажированный
S 132

-, гладкий F 25

-, дисковый D 44
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-, изгибающий М 16

-, монолитный С 38

-, направляющий А 15

-, неприводной А 25

-, обжимной А 12

-, опорный F36

-, подвижный К 8

-, правильный К 10

-, разрезной В 29

-, рифленый Т 69

-, тормозной В 30

Ролика, прогиб 75

Роликов, раствор R 72

-, шаг R 76

Роликовая проводка R 68
Роликовый сегмент R 69

Рольганг, весовой Н 81

-, отводящий D 31

-, передаточный Н 21

Рольганг с приводными

роликами К 73

Ротор, литейный С 56
Ручей S 143

С

Серный отпечаток В 17

Скользящего затвора,

неподвижная плита К 67

-, подвижная плита К 6

Скользящий затвор, двух-
плитовый N 32

Скорость деформации Н 65
- разливки С 58

Следы вытягивания С 12,
U 9

качания,
неупорядоченные М 33

Смазка, порошковая J 17

Смесь,

теплоизолирующая D 26

Способность к задержанию

НВ Н 69

Стакан, вспомогательный

/в горизонтальной
МНЛЗ/ D 29

-, короткий О 9

-, передний /в
горизонтальной МНЛЗ/
F 29

-, погружной Т 31

-, погружной рифленый
К 63

-, разливочный I 18

-, разливочный
удлиненный С 55

-, соединительный

j 11

-, удлиненный Е 10

Сталь обычного качества

С 11

-, псевдокипящая
R 57

-, рядовая Н 23

-, слабораскисленная

J 1

Стенд, поворотный ста-

леразливочный К 11

Стенка, боковая

подвижная /роторной МНЛЗ/
К 9

-, разделительная /в
кристаллизаторе/
К 74

Степень обжатия А 11

Структура,
крупнозернистая А 18

-, ориентированная

I 6

т

Теплоотвод от

кристаллизатора I 11

Теплота жидкой фазы,

скрытая F 19

Технологическая ось Р 4

Торкретирование F 14

Торможение,
электромагнитное Е 5

Травильных отпечатков,

метод Е 19
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Трансферкар R31
Трещина в следах

вытягивания С 13

-, внутренняя N11

-, горячая Н 75

-, деформационная
Н 66

-, звездообразная
S 137

-, паукообразная К 78

-, поверхностная S 77

-, Подкорковая F 32

-, полосчатая S 38

-, продольная Т 60

-, продольная
угловая К 52

-, радиальная Н 18

Трещина растяжения Н 54

-, угловая К 55

-, усадочная S 84

-, шевронообразная
S 48

Труба разливочного ковша
Е 10

Тянуще-правильная зона
Н 48

У

Углерод, связанный р 4

Углеродный эквивалент

С 2

Углубление /дефект
поверхности/ Д 43

Ужимина Н 25
УЗ-качание

кристаллизатора С 26
УЗ-контактный датчик С 25
Уровнемер, поплавковый

F 31
-, токовихревой Е 2

-, электромагнитный

Д 38

Усталость, термическая
N 23

Утилизация отходящего
тепла N 12

Ф

Фаза, жидкая Е 13

Ферростатическое
давление Т 64

Фольга, стальная G 4

х

Холодильник, блочный

В 38

ш

Шаг вытягивания Н 49

Шелушение R 59

Ширина реза К 45, S 46

Шлака, скачивание s 16

Шлаковая прослойка Р 6

Шлаковина N 35

Шлаковое включение N 35

Шлаковый пояс Р 12

Шлакообразующая смесь

F 22

-, гранулированная К 30

э

ЭМП Е 6

-, устройство Д 37

-, кондуктивное с

магнитостатическим

полем S 32

-, в ЗВО

в зоне конца лунки
Е 3

в кристаллизаторе
I 13

-, индуктивное I 3

-, интенсивность К 15
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, комбинированное
Т 9, F 18

, кондуктивное С 8,
Т 84

, линейного типа R 60

-, многоступенчатое

М 11
- с вращающимся

магнитным полем R 79

с индуктором в

ролике I 27
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УКАЗАТЕЛЬ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ

В

Bear В 18

Billet В 22
- as casted A 29

- tube В 8

Braking,
electromagnetic Е 25

Break ring В 34

Breakdown В 33

Breakout В 31
- forecast В 5, В 32

Bridging В 35

Bulging В 15

Casting С 53'

-, compression A 26,
С 7

- pipe С 45
- reduction A 10
- speed С 58
- wheel С 56

СС С 3
- belt type В 20
- belt wheel В 19
- billet В 24
- bloom В 20
- extra law head E 4
- multiple 21
- rotary 47
- twin belt T 86

CCM С 6

ССР С 7

Clogging ?34, H 27

Cracks, cold shut С 13

D

Deposit H 28

Depresion H 29

Dog bone D 45

F

Final stirring F 3

Fixed side F 2

H

Hanging H 17

Hot charge С 22

I

Impact pad I 25

Inverse V-segregation
G 7

Loose side J 14

M

Mold, block В 39
- powder I 14

-, tubular С 28

N

Nozzle immersion I 4

R

Ratio reduction A 11

Roll, brake В 30

-, solid С 38

-, split В 29

Roller, guide A 15

-, idler A 25

Rolling, direct С 5,
D 6
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нг Witness mark U 9

Tundish T 23 IK
Twin cast T 90

Zone, unbending A 13

w

Wheel H 67
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

МНЛЗ - машина непрерывного литья

заготовок

HP -

непрерывная разливка

ЗВО - зона вторичного охлаждения

ЭМП -

электромагнитное перемешивание

Me - металл

НВ - неметаллические включения

УЗ - ультразвуковой

Устр-во- устройство
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